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TEKSTIL URUNLERI ICIN CEVRE ETIKETi VERILMESINE DAIR
KRITERLER

MADDE 1 - Bu kriterler 19.10.2018 tarih ve 30570 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Cevre Etiketi Y6netmeligi
kapsaminda diizenlenmistir.
MADDE 2 - Tekstil iiriinleri asagidaki iiriin gruplarini kapsar:

a) Konfeksiyon triinleri ve aksesuarlar: dokuma, dokusuz yiizey (nonwoven) veya orgii formunda
konfeksiyon tiriinleri, agirlik¢a en az %80°1 tekstil liflerinden tiretilen giysiler ve aksesuarlar.

b)  I¢ mekan tekstil iiriinleri: dokuma, dokusuz yiizey iiriinleri veya 6rgii seklinde, agirlik¢a en az %80
tekstil liflerinden iiretilen i¢ mekan kullanimima yonelik tekstil tirtinleri.

c) Elyaf, iplik, kumas ve 6rgii paneller: tekstil giyim ve aksesuarlart ve i¢ mekan tekstilleri tiretiminde
doseme ve silte kumaglar1 dahil nihai iirtin ile ilgili destek ve islemlerin uygulanmasi dncesi kullanilan
tirtinler.

d) Lif dis1 6geler: fermuarlar, diigmeler ve iirline dahil edilen diger aksesuarlar, membran, kaplama ve
lamineler.

e) Temizlik triinleri: yiizeylerin 1slak veya kuru temizlenmesine ve mutfak esyalarinin kurutulmasina
yonelik dokuma veya dokusuz yiizey kumas tiriinleri.

Asagidaki tirtinler, ‘tekstil diriinleri’ irtin grubuna dahil edilmemistir:

a) Tek kullanim sonrasi bertaraf edilmek tizere iiretilen iriinler;
b)  Zemin kaplamalart;
c) Dis mekan kullanimina yonelik yapilarin pargasini olusturan kumaslar.

Asagidakileri igeren giysiler, kumaslar ve elyaflar, {irin grubu diginda birakilmistir.

a)  Elektrikli cihazlar veya elektrik devre sisteminin biitiinleyici bir pargasini olusturanlar;
b) Ortam kosullarindaki degisiklikleri algilamak veya tepki vermek {iizere tasarlanmig cihazlar veya
emprenye edilmis maddeler.

MADDE 3 - Bu kriterlerin uygulanabilmesi amaciyla, asagidaki tanimlar kullanilacaktir.

a)  Tekstil lifleri; dogal lifler, sentetik lifler ve yapay seliiloz liflerdir.

b) Dogal lifler; pamuk ve diger dogal seliilozik tohum lifleri, keten ve diger sak lifler, yiin ve diger keratin
liflerdir.

c) Sentetik lifler; akrilik, elastan, poliamid, polyester ve polipropilendir.

d)  Yapay seliiloz lifler; liyosel, modal ve viskozdur.

MADDE 4 - Tekstil giyim ve aksesuarlar1 ve i¢ mekan tekstil iiriinleri i¢in, bu kriterin kapsamina giren
liflerden yapilan dolgu malzemeleri, astarlar, dolgu elyaflari, membran ve kaplamalarin tekstil i¢eriginin, iiriiniin
lif igerik ytiizdesi hesaplamasinda dikkate alinmamasi gereklidir.

MADDE 5 - Tekstil liflerinden yapilmayan dolgu malzemeleri, yardimci maddeler, yiizey aktif maddeler,
biyositler ve formaldehit, ilgili Ekte diizenlenen kriter 10°da listelenen kisitlamalara uyumlu olacaktir.

MADDE 6 - ‘Tekstil tiriinleri’ {iriin grubu igin belirlenen kriterler ve ilgili degerlendirme ve dogrulama
gereklilikleri kriterlerin yayim tarihinden itibaren 5 yil siire ile gegerlidir. Bes yillik siire i¢inde, Cevre Etiketi Kurulu
tarafindan gerekli goriildiigiinde kriterler glincellenebilecektir. Cevre Etiketi Kurulu’nun uygun goriisiine istinaden kriterlerin
gecerlilik siiresi uzatilabilir.

MADDE 7 - Tekstil iiriinlerine Cevre Etiketi verilmesine dair kriterler ve bu kriterlerin altinda gruplandiklari alt
kategoriler asagidaki gibidir:



2/40

Tekstil Lifi Kriterleri

Kriter 1 - Pamuk ve diger dogal seliilozik tohum lifleri
Kriter 2-  Keten ve diger sak lifler

Kriter 3-  Yiin ve diger keratin lifler

Kriter 4 - Akrilik

Kriter 5-  Elastan

Kriter 6 -  Poliamid

Kriter 7-  Polyester

Kriter 8-  Polipropilen

Kriter 9 -  Yapay seliiloz lifler (liyosel, modal ve viskoz)

Bilesenler ve Aksesuarlar ile Ilgili Kriterler

Kriter 10 - Dolgu malzemeleri
Kriter 11 - Kaplamalar, laminant ve membranlar
Kriter 12 -  Aksesuarlar

Kimyasallar ve Islemler ile lgili Kriterler

Kriter 13 - Kasitlanmis Maddeler

Kriter 14 - Boyama, baski ve terbiye islemlerinde zararli maddelerin ikamesi
Kriter 15 - Yikama, kurutma ve terbiye enerji verimliligi

Kriter 16 - Hava emisyonlar1 ve Suya desarjlar

Kullamim Uygunlugu Kriterleri

Kriter 17 -  Yikama ve kurutma sirasinda boyutsal degisiklikler
Kriter 18 -  Yikamaya karsi renk hashigi

Kriter 19 - Terlemeye karsi renk hashig (asit, alkali)

Kriter 20 -  Yas siirtiinmeye karsi renk hashgi

Kriter 21 -  Kuru siirtiinmeye karsi renk haslig

Kriter 22 - Isiga karsi renk hashigi

Kriter 23 -  Temizlik iriinlerinin yikama dayanikliligi

Kriter 24 - Kumagin boncuklanma ve aginmaya kars1 dayaniklilig
Kriter 25 - Islev dayanikliligt

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kriterleri

Kriter 26 - Is basinda temel ilkeler ve haklar
Kriter 27 -  Denim kumagin kumlanmas ile ilgili kisitlama

Tiiketici Bilgilendirme Kriterleri

Kriter 28 -  Cevre Etiketi izerinde bulunan bilgi



3/40

Ek 1, ilave olarak Kriter 13°de belirtilen Kisitlanmig Madde Listesini (KML) igerir ve tekstil iiriinlerini tiretmek
i¢in kullanilmasi ve nihai iiriiniin i¢inde bulunmasi olasi zararli maddelere uygulanan kisitlamalari listeler.

Cevre Etiketi Sistemi tekstil kriterleri, sektorde en iyi gevresel performansa sahip tekstil {iriinlerini ortaya koyar.
Kimyasallarin kullanimi ve kirleticilerin salim, iiretim siirecinin bir pargasi olmakla beraber ¢evre etiketine sahip
olan bir iiriin, bu tiir maddelerin teknik olarak miimkiin oldugu 6l¢iide sinirlandirilarak kullanilmis oldugunu
tilketiciye garanti eder.

Kiriterler, tekstil iirtinlerini iiretmek icin kullanilabilen, insan saglig1 ve ¢evreye zararli veya potansiyel olarak
zararlt olarak tanimlanan birtakim maddeleri miimkiin oldugunca hari¢ tutar veya konsantrasyonlarini asgari
miktarla (6zgiil islevleri ve Ozellikleri saglamak i¢in gereken) kisitlar. Bir maddenin kullaniminin tiiketici
performans beklentilerini karsilamak igin gerekli veya iiriin gereklilikleri i¢in zorunlu oldugu durumlarda (6rnegin
alev geciktirici) ve uygulanmig ve test edilmis mevcut alternatifler olmadiginda, Cevre Etiket Sisteminde bu tiir
bir maddenin kullanilabilmesi i¢in muafiyete onay verilir.

Istisnalar, 6zellikle piyasada daha giivenli iiriinler mevcutsa, ihtiyati ilke ve bilimsel ve teknik kanit temeline gore
degerlendirilmektedir.

Tiiketicilere yiiksek seviyede bir giivence saglamak amacuyla, kisitlanan zararli maddeler i¢in iirtiniin test edilmesi
talep edilmektedir. Su ve hava kirliligini kontrol etmek ve is giiciine kirlilik maruziyeti en aza indirmek i¢in,
tekstil iirtinlerine dair {iretim proseslerine kati kosullar dayatilmaktadir. Kriterlere uyumun dogrulanmast;
tiketicilere yiiksek seviyede giivence saglayan, bagvuru sahiplerinin tedarik zincirinden bilgi edinme potansiyelini
yansitan ve bagvuru sahipleri tarafindan ‘suistimal” ihtimalini ortadan kaldiran bir bigimde diizenlenmistir.

Degerlendirme ve Dogrulama Gereklilikleri

Kriterlere uyumun gosterilmesi amaciyla, bagvuru sahibi, triin(ler) ve tedarik zincirleri hakkinda asagidaki
bilgileri beyan etmelidir.

Tablo 1 Kriterler ve dogrulama yontemleri

Kriter Gruplari Dogrulama kaynagi

a) Tekstil lifi kriterleri: Tekstil lifleri, bilesenler ve | Lif ve bilesen freticileri, ilgili ham madde ve
aksesuarlar i¢in uygunlugunu tanimlayan ve gosteren, | kimyasal tedarikgileri ve belirtilen test yontemlerine
trtin(ler)in eksiksiz malzeme bilesimi; uygun ¢alisan laboratuvarlar.

b) Kimyasallar ve prosesler: Iplik egirme, 6n islem, | Uretim yerleri ve ilgili kimyasal tedarikgileri ve
boyama, baski ve terbiye agsamalarinda {irtinil iretmek | labaratuvarlarin belirtilen test yontemlerine uygun
ve uriine 6zgil nitelik ve islevler vermek i¢in kullanilan | analizleri. Gerekli durumlarda, {riiniin analitik
kimyasallar ile ilgili Giivenlik Bilgi Formlar1 (GBF), | testleri, lisans siiresince her yil yapilir ve ilgili
iretim regeteleri, ve teknolojiler; | Bakanliga sunulur.

Hava ve atiksuda kirletici konsantrasyonlarin artmasina
katkida bulunan/sebep olan maddeler;

¢) Kullamim uygunlugu: Uriin(ler)in; belirli kosullar | Belirtilen test yontemlerine uygun calisan
altinda renk hasligi, boncuklanma ve asmmaya karsi | laboratuvarlar.

dayamiklilik ile su iticilik, kolay bakim ve alev
geciktiricilik islevlerinin dayamkliligin1 irdeleyen
0zgiil test etme prosediirleri tarafindan tanimlanan
performans;
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d) Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bagvuru sahiplerinin | Kesim/imalat/kalite  kontrol iretim yerlerinin
segilen kesim/imalat/kalite kontrol tedarik¢ilerinin | denetimine dayali bagimsiz dogrulayicilar veya
tanmimli Ulusal Calisma Orgiitii (ILO) standartlarma | belgesel kant.

uyumu.

Kiriterlerin her biri, bagvuru sahibinin iirtin(ler) ve tedarik zincirleri ile ilgili beyanlar, dokiimantasyon, analizler,
test raporlar1 ve diger kanitlar1 derlemesini gerektiren ayrintili dogrulama gereklilikleri icerir.

Lisansin gegerliligi, bagvuru {izerine dogrulamaya ve Kriter 13 kapsaminda belirtilen durumda, dogrulama igin
Bakanliga sunulan iirlin testine dayanmaktadir. Lisans kosullarina uyumun devam ettigini dogrulamak igin,
lisansl iriinler ile ilgili olan tedarik¢ilerin ve iiretim yerlerinin degisiklikleri, destekleyici bilgilerle birlikte
Bakanliga bildirilecektir.

Bakanlik, TS EN ISO/IEC 17025’e gore Uluslararas1 Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) - Karsilikl
Tanima Anlagmasina (MRA) taraf olan bir akreditasyon kurumu tarafindan akredite edilmis laboratuvarlar
tarafindan yapilan testleri ve TS EN ISO/IEC 17065 standardina gore Uluslararas1 Akreditasyon Forumu (IAF) —
Cok Tarafli Tanima Anlagmasina (MLA) taraf olan bir akreditasyon kurumu tarafindan akredite edilmis kuruluslar
tarafindan yapilan belgelendirmeleri tanir. TURKAK tarfindan akredite kuruluslara
https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresinden erisim saglanabilir. Degerlendirme ve dogrulama
gereklilikleri kapsaminda yapilmasi zorunlu olan test yontem, icin akredite bir kurulus bulunmadiginin
belgelenmesi halinde TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sart1 aranmaz.

Maddelerin veya karigimlarin smiflandirilmasina iligkin veri tiretilirken, 11.12.2013 tarihli ve 28848 ikinci
miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan ‘Maddelerin ve Karisimlarin Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve
Ekotoksikolojik Ozelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yontemleri Hakkinda Yonetmelik hiikiimleri
g0z oniinde bulundurulmalidir.

Fonksiyonel birim, normal kosullarda 1 kg tekstil iiriintidiir (normal kosullar, % 65 RH +% 4 ve 20°C £ 2°C; TS
EN 1SO 139 Tekstil - Sartlandirma ve deney i¢in standart ortamlar igin standart olarak belirtilmektedir).

Bagvuru sahibinin, bagimsiz dogrulama saglamak igin bir belgelendirme sistemi kullandigr durumda, secilen
sistem ve dogrulayicilarin akreditasyonu ile ilgili sistemler, TS EN ISO/IEC 17065’in genel gerekliliklerini
karsilayacaktir. Uygun oldugunda, Bakanlik destekleyici dokiimantasyon talep edebilir ve bagimsiz dogrulamalar
ve yerinde ziyareti gergeklestirebilir.

Bagvurulari degerlendirirken veya kriterler ile uyumu denetlerken, Bakanligim, TS EN 1SO 14001 ve TS EN ISO
50001 gibi ¢evre ve enerji yonetim sistemlerinin uygulamasimi goz 6niine almasi tavsiye edilir (Not: Bu tiir
yonetim sistemlerini uygulamak zorunlu degildir).

Bagvuru sahibi, 7223 sayili Uriin Giivenligi ve Teknik Diizenlemeler Kanunu ile birlikte Cevre Kanunu ve bu
kanuna istinaden yiiriirliige giren mer’i mevzuat kapsaminda gerekli yilikiimliiliiklerini yerine getirmis olmalidir.
Bu dogrultuda, CED Karari, Cevre izin Belgesi, Sifir Atik Belgesi, Atik Yonetimi Plan1 ve Bakanlik¢a talep
edilecek diger belgeleri sunmakla yiikiimliidiir.

Bagvuru sahipleri, lizerinde Cevre Etiketi bulundurmak istedikleri iiriin (ler)in, malzeme bilesimi, kimyasal
formiilasyonlari, tiretim yerleri ve kullanima uygunluk kriterlerine uygunlugunu gosterecektir.
TEKSTIL LiFi KRITERLERI

Bu boliimde, asagidaki lif tiirleri igin kriterler belirtilmektedir:

a) Dogal lifler: Pamuk ve diger dogal seliilozik tohum lifleri, keten ve diger sak lifleri, yiin ve diger keratin
lifler;

b) Sentetik lifler: Akrilik, elastan, poliamid, polyester ve polipropilen;

c) Yapay seliiloz lifler: liyosel, modal ve viskoz.


https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search
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Bir lif tiirliniin, iriiniin toplam agirhigima %35 ten daha az katkida bulundugu veya bir dolgu veya astar1 olugturdugu
durumlarda bahsi gegen lif tiirti i¢in tekstil lif kriterlerinin karsilanmasi gerekmez.

Poliamid ve polyesterin haricinde asagida belirtilen ozelliklere sahip durumlarda tekstil lif kriterlerinin
karsilanmasi zorunlu degildir:

a) Uriiniin i¢indeki toplam lifin agirlikca en az %70’ geri doniistiiriilmiis ise, {iriiniin tamamu igin;
b) Cevre etiketli iiriiniin bir kismini olusturan ve agirlikga en az %70 geri doniistiiriilmiis igerikli her bir lif
tiird icin.

Bu kapsamda, geri doniistiriilmis icerik ihtiva eden lif, tiiketim oncesi atiklardan (polimer ve lif {iretim atiklari,
tekstil ve giysi Ureticilerinin dokiintiilerini iceren) ve tiikketim sonrasi atiklardan (tekstil ve her tiirli lif ve tekstil
trlinleri, ayrica PET icecek siseleri ve balikgt aglar1 iceren tekstil disi atiklar) kaynaklanan lif olarak
tanmimlanmaktadir. Polyester iiretmek i¢in kullanilan PET siseler haricindeki geri doniistiiriilmiis igerik, 13. kriterin
KM gerekliliklerini karsilayacaktir. Bu durumda, yillik, rastgele segilen numunelere analitik test yapilmalidir.

Geri doniistiiriilmiis icerik i¢in degerlendirme ve dogrulama: Geri doniistiiriilmis igerik, hammaddenin tekrar
islenmesi agamasina kadar izlenebilir olacaktir. Bu, gdzetim zincirinin bagimsiz ligiincii tarafca belgelendirilmesi
yoluyla veya ham madde tedarikgileri ve yeniden iireticileri tarafindan temin edilen dokiimantasyon yoluyla
dogrulanacaktir. 13. kriter nezdinde gerektiginde, beyanlar ve laboratuvar test sonuglari, lif iireticileri ve ham
madde tedarikgileri tarafindan temin edilecektir.

Kriter 1- Pamuk ve Diger Dogal Seliilozik Tohum Lifleri (Kapok Dahil)

Pamuk ve diger dogal seliilozik tohum lifleri (bundan sonra pamuk olarak anilacaktir), ya organik pamugun (bkz.
kriter 1a) ya da Entegre Pestisit Yonetimi (IPM) pamugunun (bkz Kriter 1b) asgari igerigini ihtiva eder. Bunun
yani sira:

a) Kullanilan tim konvensiyonel pamuk ve IPM pamuk, Kriter 1¢’de belirtilen pestisit kisitlamalarina
uyum saglayacaktir,

b) Kullanmlan tiim organik, konvansiyonel pamuk ve IPM pamuk, genetigi degistirilmemis gesitlerden
gelecektir,

c) Tiim organik ve IPM pamuk, Kriter 1d uyarinca tamamiyla izlenebilir olacaktr,

d) 3 yasindan daha kii¢iik bebeklere yonelik giysiler, asgari %695 organik pamuk igerecektir.

Organik veya IPM pamuk i¢in 6zgiil igerik esiklerini karsilayan iiriinlerin, Cevre Etiketinin yaninda igerigi ortaya
koyan ilave metin kullanmasina izin verilir. Bu konuda 28. kriterde bilgi verilmektedir.

Kriter 1a - Organik Uretim Standardi

Asagida listelenen triinler haricinde, pamugun asgari %10’u, 18/08/2010 tarihli ve 27676 say1li Resmi Gazete’de
yayimlanarak yiiriirliige giren Organik Tarimin Esaslari ve Uygulanmasina iliskin Yénetmelik, ABD Ulusal
Organik Programinda (NOP) veya AB’nin ticaret ortaklari tarafindan diizenlenen es deger yasal zorunluluklarda
belirtilen gerekliliklere veya AB Organik Yo6netmeligi (EC) No 834/2007 uygun olarak yetistirilir. Organik pamuk
icerigi; organik olarak yetistirilen pamuk veya organik pamuga gegis stirecinde olan pamugu igerebilir.

Tisortler, kadin bluzlar, giindelik gémlekler, denimler, pijamalar ve gecelikler, i¢ ¢amasiri ve corap tekstil
triinlerinin pamuk icerigi asgari %95 oraninda organik pamuk ihtiva edecektir.

Degerlendirme ve dogrulama: Organik igerik, Organik Tarimin Esaslar1 Ve Uygulanmasina iliskin Y&netmelikte,
ABD Ulusal Organik Programinda (NOP) veya diger ticaret ortaklar tarafindan diizenlenen belgelerde veya AB
Organik Yonetmeligi'nde ( (EC) No 834/2007) belirlenen iiretim ve inceleme gerekliliklerine uygun olarak
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tiretilmis olduguna dair bagimsiz bir kontrol organi tarafindan belgelendirilmelidir. Dogrulama, her bir mengei
tilke i¢in yillik olarak yapilir.

Pamugun genetigi degistirilmemis ¢esitlerinin, 13/08/2010 tarihli ve 27671 sayilt Resmi Gazete’de yayimlanarak
yiiriirliige giren Genetik Yapisi Degistirilmis Organizmalar Ve Uriinlerine Dair Y&netmelik ile uygunlugu
dogrulanacaktir.

Kriter 1b - IPM llkelerine Gore Pamuk Uretimi

Pamugun asgari % 20’si, BM Gida ve Tarim Orgiitii (FAO) IPM programi tarafindan tanimlanan sekilde IPM
ilkelerine veya biinyesinde IPM ilkelerini barindiran Entegre Uriin Yonetimi (ICM) sistemlerine uygun olarak
yetistirilir ve Kriter 1¢’de belirtilen pestisit kisitlamalarina uyum saglanacaktir.

Tigortler, kadin bluzlar, giindelik gomlekler, denimler, pijamalar ve gecelikler, i¢ ¢amagirt ve corap tekstil
tirtinlerinin pamuk igerigi asgari %60 oraninda IPM ilkelerine uygun olarak yetistirilmis pamuk ihtiva edecektir.

Degerlendirme ve dogrulama: Basvuru sahibi, pamugun, BM FAO’nun veya IPM ve ICM programlari resmi
egitim programlarina katilmig olan cift¢iler tarafindan yetistirildigine dair ve/veya lgiincii taraf onayli IPM
sistemleri kapsaminda denetlendigine dair kanit sunar. Dogrulama, ya her bir mense iilke i¢in yillik bir temelde
ya da iiriinii iiretmek i¢in satin alinmig tiim IPM pamuk balyalari i¢in belgelendirmeler temelinde yapilacaktir.

Kriter 1 (c) 'de listelenen maddelerin kullanimini yasaklayan programlarda; testlerin yapildigi veya ulusal
hiikiimetler, taninmis organik veya IPM sertifikasyon programlart veya akredite kontrol kuruluslari tarafindan
gerceklestirilen saha ziyaretleri ile dogrulanan kullanilmama beyanlarinin, ciftgi ve/veya g¢iftei iiretici
gruplarindan alindig1 durumlarda pestisit kisitlamasina uygunluk gerekli degildir.

Organik pamuk ile birlestirilerek kullanilan genetigi degistirilmemis [PM pamugun, Genetik Yapisi Degistirilmis
Organizmalar Ve Uriinlerine Dair Yénetmelik ile uygunlugu dogrulanacaktir. Genetigi degistirilmis pamugu
kapsam dis1 birakan IPM sistemleri, IPM igerigi uygunlugunun kanit1 olarak kabul edilir.

Kriter 1c - Konvansiyonel ve IPM Pamuga Uygulanan Pestisit Kisitlamalar:
Cevre Etiketli tekstil iriinlerinde, organik pamuk ve Kriter 1b’de muaf tutulan IPM sistemlerinin pamugu
haricinde kullanilan tiim pamuk, asagidaki maddelerin herhangi biri kullanilmadan yetistirilecektir:

Alaklor, aldicarb, aldrin, kampklor (toksafen), kaptafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, klorobenzilat,
sipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb ve tuzlari, endosiilfan, endrin, glifosat, heptaklor, hekzaklorobenzen,
hekzaklorosiklohekzan (toplam izomerler), metamidofos, metil-o-dematon, metilparatiyon, monokroto-fos,
neonikotinoidler (clothianidin, imidakloprid, tiyametoksam), paratiyon, fosfamidon, pentaklorofenol, tiyofaneks,
triafaneks, triazofos.

Pamuk, yukarida listelenen maddeleri toplamda 0,5 ppm’den daha fazla iceremez.

Ulkemizde iiretilen pamuk icin, ‘5996 Sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagligi, Gida Ve Yem Kanunu
kapsaminda bitki koruma iiriinlerinin ruhsatlandirilmasi, kisitlanmasi, kullaniminin sonlandirilmasi, piyasa arzi
vs. hiikiimleri i¢in Tarim ve Orman Bakanlig1 diizenlemeleri dikkate alinacaktir. Pamukta ruhsath bitki koruma
triinlerine https://bku.tarim.gov.tr web adresinden erigim saglanmaktadir.

Degerlendirme ve dogrulama: Pamuk, listelenen maddeler igin test edilecektir. Asagidaki test yontemleri
temelinde bir test raporu temin edilecektir:

US EPA 8081 B (organo-klor hasere ilaglari, ultrasonik veya Soxhlet ekstraksiyon ve apolar ¢oziiciiler (izooktan
veya hekzan) ile),

US EPA 8151 A (kloriirlestirilmis ot 6ldiiriiciiler, metil alkol kullanarak),
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US EPA 8141 B (organofosfor bilesikleri),
US EPA 8270 D (yar1 ugucu organik bilesikler)

Testler, her bir mensei tilkenin ham pamuk numuneleri iizerinde ve numune herhangi bir yas islemden gegmeden
Once yapilacaktir. Test etme, her bir mengei tilke igin, asagidaki temelde gergeklestirilecektir:

a) Yilda yalnizca bir parti pamugun kullanilmasi durumunda, rastgele segilen bir balyadan numune alinir;
b) Yilda iki veya daha fazla parti pamuk kullanildig: taktirde, balyalarin %5’inden karma 6rnekler alinir.

Pamugun, listelenen maddelerin kullanimini yasaklayan bir IPM sistemi tarafindan onaylanmis olmasi halinde,
test edilmesine gerek yoktur.

Pamukta ruhsatli bitki koruma {rlinlerine Bakanligimiz https:/bku.tarim.gov.tr web adresinden
erigilebilinmektedir.

Kriter 1d - Organik ve IPM Pamuga Uygulanan izlenebilirlik Gereklilikleri

Organik ve IPM {iretim standartlarina gore yetistirilen ve Cevre Etiketli bir tekstil Giriinii {iretmek i¢in kullanilan
pamugun tamami, liretim standardinin dogrulanmasi agisindan, asgari olarak, boyanmamis kumas {iretimine kadar
izlenecektir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, nihai iirtin(ler)i liretmek ic¢in ya satin alinan pamugun yillik
hacmine dair ya da kullanilan pamuk harmanma dair ve her bir iiretim hattina gore asgari pamuk igerigi
gerekliligine uygunlugunu kanitlayacaktir:

a) Yillik olarak hesaplanmig temelde; boyanmamis kumas iiretimine kadar, ciftcilerden veya iiretici
gruplarindan yillik olarak satin alinan pamugun miktarini1 ve/veya onayl balyalarin toplam agirligim
belgeleyen hareket kayitlart ve/veya faturalar temin edilir.

b) Nihai iiriin temelinde; Iplik egirme ve/veya kumas iiretim asamalarindan itibaren dokiimantasyon temin
edilir. Tim dokiimantasyonda, Kontrol kurumuna veya pamugun farkli sekillerini onaylayan kurumlara
atifta bulunur.

Kriter 1e — Siirdiiriilebilir Pamuk Yonetimi
Cevre etiketi kapsamindaki iiriinlerde kullanilan pamugun iiretimini siirdiiriilebilir bir sekilde yapilmalidir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, siirdiiriilebilir bir pamuk yonetimine dahil pamuk kullandigini
kanitlayacaktir.

Ulkemizde iiretilen pamugun kullamlmasi durumunda; basvuru sahibi Tarim ve Orman Bakanligi’nca
sertifikalandirilmis pamuk tohumu kullandigim kanitlayacaktir. Bu kapsamda; siirdiiriilebilirligi saglayan lyi
Tarim Uygulamalar1 kontrol ve sertifikasyon sistemine dahil olan pamuk kullamlacaktir. Ureticinin , “ciftci kayit
sistemine” kayitli olmasi ve “Yetkilendirilmis Tohumcu Kurulus Belgesi”’ne sahip olmasi gerekmektedir. Diger
taraftan, bagimsiz akredite dogrulyaic1 kuruluslardan alinan sertifikalar da bagvuru asamasinda sunulmalidir.

Kriter 2- Keten ve diger sak lifler (kenevir, hintkeneviri ve rami dahil)

Kriter 2a - Keten ve diger sak lifler, ortam kosullar altinda ve 1s1l enerji girdisi olmadan havuzlanacaktir.
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Degerlendirme ve dogrulama: Basvuru sahibi, lifi tedarik eden gift¢ilerden ve/veya ditme fabrikalarindan,
kullanilan havuzlama yonteminin beyanini sunar.

Kriter 2b — Atiksu i¢in havuzlama tekniginin kullanildigi durumlarda, havuzlardan ¢ikan atik su, Kimyasal
Oksijen Ihtiyaci (KOI) veya Toplam Organik Karbon (TOK) degeri kenevir lifleri i¢in en az %75 oraninda, keten
ve diger lifler i¢in en az %95 oraninda azaltacak sekilde aritilmalidir.

Degerlendirme ve dogrulama: Suda havuzlama tekniginin kullanildigi durumlarda, bagvuru sahibi, uygunlugu
gbsteren ve ISO 6060 veya TS 2789 (KOI) test yontemini kullanan bir test raporu sunar.

Kriter 3- Yiin ve Diger Keratin Lifler (Koyun ve Kuzu Yiinleri ve Deve, Alpaka ve Kegi Tiiyii Dahil)

Kriter 3a - Yikama 6ncesinde ham yiin tizerindeki yiin ektoparazit 6ldiiriicii konsantrasyonlari i¢in, Tablo 2°de
belirtilen genel toplamlar asilamaz.

S6z konusu yiin veya keratin liflerin en az %75’ini lireten ¢ift¢ilerin bilgisini igeren belgesel kanit sunulabildigi
ve agagidaki listelenen maddelerin ilgili alanlara ve hayvanlara uygulanmamis olduguna dair yerinde ziyaretlere

dayanan bagimsiz bir dogrulama sunuldugu durumlarda Kriter 3a gereklilikleri uygulanmaz.

Tablo 2 Yiindeki ektoparazit 6ldiiriicii konsantrasyonlar1 ile ilgili genel toplam kisitlamalar

Ektoparazit 6ldiiriicii gruplar Genel toplam sinir degeri

Y-hekzaklorosiklohekzan (lindan), a-hekzaklorosiklohekzan, f3-
hekzaklorosiklohekzan, 8-hekzaklorosiklohekzan, aldrin, dieldrin, 0,5 ppm
endrin, p,p’-DDT, p,p’-DDD

Sipermetrin, deltametrin, fenvalerat, sihalotrin, flumetrin 0,5 ppm
Diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklofentiyon, klor-pirifos,

2 ppm
fenklorfos
Diflubenzuron, triflumuron, disiklanil 2 ppm

Atik su desarji olmadigi kapali dongii atik su sistemlerine sahip ve yikama kalintilar1 ve yagl ¢amur iginde
bulunabilecek olan sozii edilen ektoparazit 6ldiiriiciileri, atik yakma yoluyla etkisiz hale getiren yiin yikayicilar,
yiin test etmeye yonelik gerekliliklerden muaf tutulur, ancak Kriter 3c’deki tedbirlerin en az ikisini yerine
getirmek zorundadirlar.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, yukarida belirtilen dokiimantasyonu temin edecek veya ilgili test
yontemini kullanarak, test raporlari sunacaktir: IWTO taslak test yontemi 59. Test, mense lilke nezdinde (yiin
karistirldig taktirde) ve herhangi bir yas islemden dnce ham yiiniin satis partileri (lot) iizerinden yapilir. Isleme
partisi (lot) basina, her bir mense iilkeye ait farkli partilerden en az bir karma 6rnek test edilir. Karma bir 6rnek
asagidakilerden olusmalidir:

a) Satis lotu i¢inde rastgele secilen en az 10 ¢ift¢i partisinden yiin lifler; veya
b) Lot iginde 10’dan daha az satis lotu olmas1 durumda, lotlar1 tedarik eden ¢ift¢i bagina bir karma ornek.
c) Alternatif olarak, bir isleme lotundaki tiim satis lotlar1 i¢in kalint1 test sertifikalar1 sunulabilir.

Bir istisna durumunda, bagvuru sahibi, yikama tesisi diizenlemesini teyit eden kanit1 ve yikama kalintilar1 ve yagh
¢amur i¢inde bulunabilecek olan ektoparazit dldiiriiciilerin etkisiz hale getirildigini gosteren laboratuvar testlerini
sunar.

Kriter 3b - Yiin ytkama islemleri kaynakli atik su aritma tesisi desarjlarinin KOI degeri Tablo 3’te belirtilen
degerlere uygun olacaktir. Kaba ve ince yiin yikamaya asagidaki KOI sinirlar1 uygulanir. Ince yiin, ¢ap1 <23,5
mikron olan merinos yiinii olarak tanimlanir.
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Tablo 3 Yiin yikama ciktisimin nihai salimim i¢in KOI degerleri

Yiin tiirii Nihai Desarj (g KOI/kg yagl yiin)
Kaba yiin 25 g/kg
Ince yiin 45 g/kg

Ek olarak, tesis 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Su Kirliligi
Kontrol Yonetmeligi Ek Tablo 10.4’te belirtilen limit degerlere uymalidir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, ilgili veriyi ve bu kriter ile ilgili test raporlarint ISO 6060 test
yontemini kullanarak sunar. Veri, ylin yikama yerinin tesis disinda veya atik suyun tesis disinda aritildig
durumlarda, kritere uygunluk atik su aritma isletmecisi tarafindan kamitlanacaktir. Bu kritere uygunluk igin
saglanmasi gereken veri bagvurudan 6nceki alt1 aylik ortalamalara dayanur.

Kriter 3c - Yiin yikayicilar, ¢evre etiketli yiin tirinler i¢in kullanilan yikama yerinden kaynaklanan, oksitlenmis
yag, lif, yiin terinden veya yagli ¢amurdan atik degeri kazanmak i¢in asagidaki tedbirlerden en az birini
uygulayacaktir:

a) Kimyasal ham madde olarak satig igin geri kazanim;

b) Dogal giibre veya sivi suni giibre tiretimi;

€) Yapi1 malzemeleri gibi {iriinlerin tiretimi;

d) Anaerobik aritma veya insinerasyon(yakma) vasitasiyla aritma ve enerji geri kazanimu.

Degerlendirme ve dogrulama. Bagvuru sahibi, geri kazanilan atigin tiiri ve orani ve kullanilan yontemi teyit eden
bir raporu ve atik tagima belgelerini temin eder.

Kriter 3d - Yiin endiistrisi koyunlarindan yiin eldesi durumunda hayvanlarin “mules (deri kivrimi kesimi)”
islemine maruz birakilmasi engellenmelidir.

Degerlendirme ve dogrulama: Tedarikgiler yiin endiistrisi koyunlarina “mules (deri kivrimi kesimi)” islemi
uygulanmadigint uygunluk beyani ile birlikte ayrintili dokiimantasyonla beyan etmelidir.

Kriter 4 -  Akrilik

Kriter 4a - Yillik ortalama olarak ifade edilen havaya salinan akrilonitril emisyonlari (polimerlesme sirasinda ve
egirmeye hazir ¢ozeltiye kadar), 1,0 g/ kg iiretilen liften daha azdir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, lif iretici(ler)sinin uygunluk beyani ile birlikte bu kritere
uygunlugu gosteren ayrintili dokiimantasyonu ve/veya test raporlarini sunar.

Kriter 4b - Polimerlesme ve egirme esnasinda, isyerindeki havaya salinan N,N-dimetilasetamid (CAS: 127-19-
5) emisyonlari, 12/08/2013 tarihli ve 28733 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirlige giren Kimyasal
Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik’te belirtlilen 10,0 ppm’lik Mesleki
Maruziyet Sinir Degerini asamaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Emisyonlarin degerleri, maddelerin kullanildig1 islem asamalarinda, 8 saatlik bir
ortalama deger (vardiya ortalama degeri) olarak ifade edilecek sekilde Olgiilmelidir. Bagvuru sahibi, lif
iretici(ler)sinin bu kritere uygunlugunu gosteren test raporlarini ve izleme verisini sunar.

Kriter 5- Elastan
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Kriter 5a - Lifleri iiretmek i¢in, organokalay bilesikler kullanilamaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, lif {iretici(ler)sinin s6z konusu maddeyi kullanmadigini gosteren
beyanin1 sunar.

Kriter 5b - Polimerlesme ve iplik egirme proseslerinde, isyerindeki havaya salinan asagidaki maddelerin
emisyonlari, asagida verilen mesleki maruziyet sinir degerlerini asamaz:

a) Difenilmetan-4,4’-diizosiyanat (101-68-8): 0,005 ppm
b) Toluen-2,4’-diizosiyanat (584-84-9): 0,005 ppm
c) N,N-dimetilasetamid (127-19-5): 10,0 ppm

Degerlendirme ve dogrulama: Emisyonlarin degerleri, maddelerin kullanildig: islem asamalarinda, 8 saatlik bir
ortalama deger (vardiya ortalama degeri) olarak ifade edilecek sekilde Olc¢iilmelidir. Bagvuru sahibi, lif
tiretici(ler)sinin bu kritere uygunlugunu gésteren test raporlarini ve izleme verisini sunar.

Kriter 6 - Poliamid (veya naylon)
Poliamid iiriinler, Kriter 6a ve 6b alt kriterlerinde listelenen iiretim standartlarinin en az birine uyum saglayacaktir.

Asgari geri doniistiiriilmiis igerik esigini karsilayan herhangi bir iiriiniin, Cevre Etiketinin yaninda igerigi
dogrulayan ilave metin kullanmasina izin verilir. Bu konuda 28. kriterde bilgi verilmektedir.

Kriter 6a - Uretim standardi 1: Asgari geri doniistiiriilmiis icerik
Lifler, en az %20’lik oran ile tiiketici Oncesi ve/veya sonrasi atiklardan geri doniistiiriilen naylon igerigi
kullanilarak {iiretilir.

Degerlendirme ve dogrulama: Geri doniistiiriilmiis igerik, hammaddenin tekrar islenmesi agamasina kadar
izlenebilir olacaktir. Bu, gbzetim zincirinin bagimsiz belgelendirilmesi yoluyla veya tedarik¢iler ve islemciler
tarafindan temin edilen dokiimantasyon yoluyla dogrulanacaktir.

Kriter 6b - Uretim standardi 2: Monomer iiretimi kaynakli N2O emisyonlar1
Naylon monomer iiretiminden kaynaklanan ve yillik ortalama olarak ifade edilen havaya salinan N>O emisyonlari,
naylon 6 i¢in kaprolaktam veya naylon 6,6 i¢in 9,0 g N,O/kg adipik asit miktarin1 agamaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, lif {iretici(ler)sinin ve ham madde tedarik¢ilerinin uygunluk beyani
ile birlikte dokiimantasyonu veya veri izlemesi temelinde uygunlugunu gésteren test raporlarint sunar.

Kriter 7-  Polyester

Oncelikli olarak tiiketicilere satilacak olan tekstil iiriinleri, Kriter 7a ve 7b alt kriterlerine uyum saglayacaktir.
Oncelikli olarak ticari veya kamu sektorii miisterilerine satilacak olan tekstil iiriinleri, Kriter 7a ile ya 7b ya da 7¢
alt kriterlerine uyum saglayacaktir.

Asgari geri doniigtiiriilmiis icerik degerini karsilayan herhangi bir iiriiniin, Cevre Etiketinin yaninda bu igerigi
dogrulayan ilave bilgi kullanmasina izin verilir. Bu konuda 28. kriterde bilgi verilmektedir.

Kriter 7a - Polyester lifte bulunan antimon seviyesi, 260 ppm’yi asamaz. Geri doniistiiriilmiis PET siselerden
tretilen polyester lif, bu gereklilikten muaf tutulmustur.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, sz konusu maddeyi kullanmadigim gdsteren beyani veya Atomik
Sogurma Spektrometresi veya Indiiktif Eslesmis Plazma (ICP) Kiitle Spektrometresi vasitasiyla dogrudan saptama
test yontemleri sonucunda diizenlenen test raporunu sunar. Test, herhangi bir yas islemden 6nce ham lifin karma
o0rnegi iizerinde yapilir. Geri doniistliriilmiis PET siselerden iiretilen lif i¢in beyan sunulacaktir.
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Kriter 7b - Lif, asgari miktarda, tiiketim Oncesi ve/veya sonrasi atiklardan geri doniistiiriilen, PET igerigi
kullanilarak iiretilecektir. Tel lifler %50 ve kesiksiz lifler %20 asgari igerik ihtiva edecektir. Mikrofiberler, bu
gereklilikten muaf tutulmustur ve bunun yerine Kriter 7¢’ye uyum saglayacaktir.

Degerlendirme ve dogrulama: Geri doniistiirilmis icerik, ham maddenin tekrar iglenmesi asamasina kadar
izlenebilir olacaktir. Bu, gozetim zincirinin bagimsiz belgelendirilmesi yoluyla veya tedarikgiler ve islemciler
tarafindan temin edilen dokiimantasyon yoluyla dogrulanacaktir.

Kriter 7c - Polyester {iretimi sirasinda, hem noktasal kaynaklar hem de kagak emisyonlar dahil, yillik ortalama
olarak ifade edilen, Ugucu Organik Bilesen (UOB) emisyonlari, PET yongalar igin 1,2 g/kg ve kesiksiz lifler igin
10,3 g/kg’1 asamaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, izleme verisini ve/veya TS EN 12619 veya es deger bir test yontemi
olan standartlarla uygunlugunu gosteren test raporlarini sunar. Cevre etiketli iriinlerin iiretim yerlerinden
kaynaklanan organik bilesiklerin toplam emisyonlarina dair, basvurudan dnceki en az alt1 ay i¢in aylik ortalamalar
temin edilecektir.

Kriter 8 - Polipropilen

Kursun bazli pigmentler kullanilamaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, s6z konusu maddeleri kullanmadigini beyan edecektir.
Kriter 9- Yapay Seliiloz Lifler (Viskoz, Modal Ve Liyosel iceren)

Seliiloz Uretimi Alt Kriterleri

Kriter 9a - Seliiloz liflerinin en az %25’i, BM FAO tarafindan tanimlanan siirdiiriilebilir ormancilik yénetimi
ilkelerine gore yetistirilmis agaclardan temin edilir. Seliiloz liflerinin geri kalan orani, yasal ormancilik ve ekim
alanlarindan edinilen selillozdan saglanir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, lif tretici(ler)inden, agag¢ liflerinin siirdiiriilebilir ormancilik
yonetimi ilkelerine gore yetistirildigini ve/veya yasal kaynaklardan edinildigini gsteren, gegerli, bagimsiz olarak
onaylanmig gézetim zinciri sertifikalarin1 sunar. Bagimsiz belgelendirme olarak, FSC, PEFC veya es deger
sistemler kabul edilir.

Kriter 9b - Pamuk linterinden iiretilen seliiloz, asgari olarak, Kriter 1a veya Kriter 1b pamuk kriterinden herhangi
birinin gerekliliklerini kargilayacaktir.

Degerlendirme ve dogrulama: 11gili kriterlerde belirtilen sekildedir.

Kriter 9c - Lif tiretmek i¢in kullanilan seliiloz, klor elementi kullanilmadan agartilacaktir. Sonugta olugan klor ve
organik olarak bagl klorun toplam miktar1, apreli lif iginde (organik halojeniir-OX) 150 ppm veya seliiloz
iiretiminden kaynaklanan atik suda (Adsorplanabilir Organik Halojen)-AOX) 0,170 kg/ADt (hava kurulugunda
ton) seliiloz miktarin1 asmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, OX veya AOX gerekliliklerinden birine uygunlugu gosteren ve
uygun test yontemi sonucunda diizenlenen test rapor sunar: OX: TS ISO 11480 (kontrollii yanma ve
mikrokulometri), AOX: TS EN ISO 9562.

Kriter 9d - Lif iretiminde kullamlan seliillozun en az %50’si, kullanilmis proses c¢ozeltilerinden asagidaki
yontemlerden biri vasitasiyla ¢6ziinmiis seliilozlardan geri kazanim yapan fabrikalardan satin alinmig olmasi
gereklidir:
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a) Tesis i¢i elektrik ve buhar tiretme
b) Kimyasal yan triinler iiretme.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, lif tiretimi i¢in kullanilan ham maddeyi tedarik eden seliiloz
tedarikgilerinin listesini ve tedarik ettikleri seliiloz oranin sunar. ilgili tdarikgilerin, iiretim alanlarina kurulmus,
uygun enerji iireten ekipmana ve/veya yan iriin kurtarma ve iiretme sistemlerine sahip olduguna dair
dokiimantasyon ve kanit temin edilmelidir.

Lif iiretimi alt kriteri
Kriter 9e - Viskoz ve modal lifleri igin, tiretim iglemlerinden kaynaklanan havaya salinan kiikiirt bilesikleri

emisyonlarmin yillik ortalama olarak ifade edilen kiikiirt icerigi asagidaki Tablo 4’te belirtilen performans
degerlerini asamaz.

Tablo 4 Viskoz ve Modal lifi kiikiirt emisyonlar: degerleri

Lif tiirii Performans degeri (g S/kg)
Tel lif 30 g/kg
Kesintisiz lif
Kiime yikama 40 g/kg
Entegre Yikama 170 g/kg

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, uygunluk beyani ile birlikte bu kritere uygunlugu gosteren ayrintili
dokiimantasyonu ve/veya test raporlarini sunar.

BILESENLER VE AKSESUARLAR iLE iLGIiLi KRITERLER
Bu boliimdeki kriterler, nihai iiriiniin parcasini olusturan bilesen ve aksesuarlara uygulanir.
Kriter 10 - Dolgu malzemeleri
Kriter 10a - Tekstil liflerinden olusan dolgu malzemeleri, ilgili lif kriterlerine (Kriter 1-9) uyum saglayacaktir.

Kriter 10b - Dolgu malzemeleri, KML’de belirtilen biyositler ve formaldehitlere dair gerekliliklerine uyum
saglayacaktir (bkz. Ek 1).

Kriter 10c - Dolgu malzemelerinin (kaz tiiyii, kus tiyleri, dogal veya sentetik lif) yikanmasi i¢in kullanilan
deterjanlar ve diger kimyasallar, KML’de belirtilen yardimer kimyasallara ve deterjanlar, yumusaticilar ve
kompleks yapici ajanlara dair gerekliliklerine uyum saglayacaktir (bkz. Ek 1).

Degerlendirme ve dogrulama: 1lgili kriterlerde belirtilen sekilde.

Kriter 11 - Kaplamalar, lamine ve membranlar

Kriter 1la - Poliiiretandan yapilmis bilesenler, organik kalay ile ilgili Kriter 5a ve igyerinde aromatik
diizosiyanatlar ve dimetil amonyum Kklora maruz kalma ile ilgili Kriter 5b tekstil lifi kriterlerine uyum saglar.
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Kriter 11b - Polyesterden yapilmis bilesenler, antimon igerigi ve polimerlesme sirasinda UOB emisyonuna iligkin
Kriter 7a ve Kriter 7¢ tekstil lifi kriterlerine uyum saglayacaktir.

Kriter 11c - Polimerler, bu kriterlerin Ek 1’inde yer alan KML’nin g(e) kisitlamasina uyum saglayacaktir.
Degerlendirme ve dogrulama: lgili kriterlerde ve/veya Ek 1’de belirtilen sekilde.
Kriter 12 - Aksesuarlar

Fermuarlar, diigmeler ve e¢itgitlar gibi metal ve plastik bilesenler, KML’de belirtilen aksesuarlara dair
gerekliliklerine uyum saglayacaktir (bkz. Ek 1).

Degerlendirme ve dogrulama: 1lgili kriterlerde belirtilen sekilde.
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KiMYASALLAR VE iSLEMLER iLE iLGILi KRITERLER

Bu boéliimdeki kriterler, belirtilen hallerde, agsagidaki tiretim asamalarina uygulanacaktir:

a) Egirme

b) Kumas sekillendirme
c) Onislem

d) Boyama

e) Baski

f) Terbiye

g) Kesim/imalat/siisleme

Aksi belirtilmedigi siirece, rastgele test etmeye dair gereklilikler dahil olmak tizere bu kriterler, geri
doniistiriilmiis igerik ihtiva eden life de uygulanacaktir.

Kriter 13 - Kisitlanmms Madde
Kriter 13a - Genel gereklilikler

Nihai {iriin ve nihai {iriinii tiretmek i¢in kullanilan tretim regeteleri, Ek-1 KML’de yer alan zararli maddeleri,
belirtilen konsantrasyon sinir degerlerine esit veya tizerinde ihtiva etmeyecektir. KML’deki kisitlamalar, Kriter
14 Tablo 6°da listelenen muafiyetlerin 6niine gegmektedir.

KML, egirme, boyama, baski ve terbiye iiretim agamalarindan sorumlu tedarik¢ilere ve temsilcilere iletilir. Her
bir liretim agsamasi ve nihai tiriin igin dogrulama test gereklilikleri KML’de belirtilmektedir.

Laboratuvar testleri, gerektiginde, rastgele 6rnekleme temelinde her bir iiretim hatti i¢in yapilir. Testler, devam
eden KML uygunlugunu géstermek amaciyla, lisans gecerliligi siirecinde yillik olarak yapilir.

Degerlendirme ve dogrulama: Basvuru sahibi, nihai iiriinii iretmek i¢in kullanilan maddeler ve iiretim recetelerine
uygun olan kanit ile desteklenen, KML’ye uygunluk beyanini1 sunar. Gereksinimler, KML’de belirtilmektedir ve
ilgili iiretim asamalarindan sorumlu olanlardan alinan beyanlari, kimyasal tedarikg¢ilerinin beyanlarini ve nihai
{iriniin laboratuvar analizlerinin test sonuglarini kapsar. Uretim asamalarinda alinan beyanlar, {iretim regeteleri,
ilgili GBF’ler ve gerektiginde kimyasal tedarikg¢ilerinin beyanlari ile desteklenir.

GBF’ler 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiirtirliige giren Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmas: Hakkinda Yénetmelik (KKDiK)’in Ek-2’sine veya 13/12/2014 tarihli
29204 sayih Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Zararli Maddeler Ve Karigimlara iliskin Giivenlik
Bilgi Formlar1 Hakkinda Yonetmelige uygun olarak hazirlanir. Tamamlanmamis GBF’lerin, kimyasal
tedarikgilerinin beyanlari ile tamamlanmasi gerekir.

Nihai iriiniin laboratuvar analizi, listelenen test yontemine gore (Ek 1) ve lisansh triin gruplari i¢in, KML’de
belirtilmesi halinde, 6rnekleme yoluyla yapilacaktir. Testler, gerekli oldugu yerde, rastgele 6rnekleme temelinde
her bir iiriin grubu i¢in, bagvuru {izerine ve bundan sonra yilda bir kere yapilir ve daha sonra sonuglar ilgili
Bakanliga iletilir. Endiistriyel KML lere ve diger sistemlere uygunlugu gostermek amaciyla elde edilen test verisi,
test yontemlerinin es deger olmasi ve testlerin nihai iiriinii temsil eden 6rnek iizerinden yapilmig olmasi halinde
kabul edilir.

Lisans donemi sirasinda basarisiz bir test sonucu, belirli {iriin grubu i¢in yeniden test yapilmasina neden olacaktir.
Ikinci test basarisiz oldugu taktirde, lisans, belirli iiriin grubu igin askiya alinacaktir. Bu durumda, lisans hakkimin
geri verilmesi igin iyilestirici faaliyet gerekecektir.
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Kriter 13b - Yiiksek Onem Arz Eden Maddeler

Herhangi bir bilesen veya aksesuar dahil olmak iizere nihai {iiriin, bu yonetmelik hiikiimlerinden muaf
tutulmadik¢a Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmeligin 47.
Maddesinde tanimlanan Yiiksek Onem Arz Eden Maddeleri ihtiva edemez.

Bu madde, nihai iiriine islev kazandirmak i¢in kullanilan maddelere ve iiretim formiillerinde bilgi dahilinde
kullanilmis olan maddelere uygulanacaktir.

Yiiksek Onem Arz Eden Madde 6zelligi tastyan ve bir tekstil iiriiniinde veya kompleks bir tekstil {iriiniiniin
herhangi bir homojen kisminda %0,10 agirlik / agirlik oranindan daha yiiksek konsantrasyonda mevcut olan
maddeler igin higbir istisna uygulanmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, her bir iiretim asamasinda kullanilan madde GBF’si ile desteklenen
uygunluk beyanini diizenleyecektir.

Muafiyet durumunda, bagvuru sahibi, maddenin kullammminmin KML’de diizenlenen konsantrasyon sinir
degerlerine ve muafiyet kosullarina uygun oldugunu gosterecektir.

Kriter 14 - Boyama, baski ve terbiye islemlerinde kullanilan zararh maddelerin ikamesi

Boyama, baski ve terbye islemleri sirasinda kumaslara ve 6rgii panellere uygulanip nihai iiriin i¢inde kalan ve
Tablo 5°te listelenen 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayilt Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren
Maddelerin Ve Karigimlarin Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmas1 Hakkinda Yo6netmelik (SEA)
kapsamindaki zararlilik smiflarina ve ifadelerine dair kriterleri karsilayan maddeler, bu yonetmelik
hiikiimlerinden muaf tutulmadiklari siirece kullanilamaz. Bu kisitlamalar, {iretimleri sirasinda yapay liflere katilan
fonksiyonel maddelere de uygulanacaktir.

Kriter 14a - Zararhhik simiflarina dair kisitlamalar

Kisitlanan zararlilik siniflar1 Tablo 5°te listelenmektedir. Isleme iizerine dzelliklerini degistiren (6rnegin bundan
boyle biyolojik olarak kullanilamaz hale gelen, kimyasal degisim gegiren), boylece tanmimlanan zararin bundan
boyle etkili olmadig1r maddelerin veya karisimlarin kullanimi, yukaridaki gerekliliklerden muaf tutulmustur. Bu
kriter, bir islev kazandirmak i¢in degistirilmis polimerleri ve polimerler ile es degerli bir sekilde baglanmis hale
gelen monomerleri veya katki maddelerini kapsar.

Tablo 5 Kisitlanan zararhlik siniflari ve bunlarin SEA kategorizasyonu

Akut toksisite

Kategori 1 ve 2 Kategori 3
H300 Yutulmasi halinde 6ldiiriictidiir. H301 Yutulmas1 halinde toksiktir.
H310 Cilt ile temas1 halinde 6ldiiriiciidiir. H311 Cilt ile temas1 halinde toksiktir.
H330 Solunmasi halinde 6ldiiriictdiir. H331 Solunmasi halinde toksiktir.
:3?1fu§§(11?1?um yoluna niifuzu ve yutulmast halinde EUHO070 Gozle temas: halinde toksiktir.

Belirli hedef organ toksisitesi

Kategori 1 Kategori 2
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H370 Organlarda hasara neden olur

H371 Organlarda hasara neden olabilir

H372 Uzun siireli veya tekrarlit maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol agar.

H373 Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol agabilir.

Solunum ve cilt hassaslastirici

Kategori 1A

Kategori 1B

H317: Alerjik cilt reaksiyonuna yol agar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonuna yol agar.

H334: Solunmas: halinde nefes alma zorluklari,

astim ndbetleri veya alerjiye yol acabilir.

H334: Solunmas1 halinde nefes alma zorluklari, astim
ndbetleri veya alerjiye yol agabilir.

Kanserojen, mutajen veya iireme Sistemine toksik

Kategori 1A ve 1B

Kategori 2

H340 Genetik hasara yol acabilir.

H341 Genetik hasara yol agma siiphesi var.

H350 Kansereyol agabilir.

H351 Kansere yol agma siiphesi var

H350i Soluma ile kansere yol agabilir.

H360F Uremeye zarar verebilir.

H361f Uremeye zarar verme siiphesi var

H360D Dogmamus ¢ocukta hasara yol acabilir.

H361d Dogmamis cocukta hasara yol agma siiphesi
var.

H360FD Uremeye zarar verebilir.
cocukta hasara yol agabilir.

Dogmanmis

H361fd Uremeye zarar verme siiphesi var. Dogmamis
¢ocukta hasara yol agma siiphesi var.

Akut toksisite

Kategori 1 ve 2

Kategori 3

H360Fd Uremeye zarar verebilir. Dogmamis ¢ocukta
hasara yol agma siiphesi var.

H362 Emzirilen ¢ocuga zarar verebilir.

H360Df Dogmamus cocukta hasara yol agabilir.
Uremeye zarar verme siiphesi var.

Su ortami

icin zararli

Kategori 1 ve 2

Kategori 3 ve 4

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun siire kalici, zararh etki.

H410 Sucul ortamda uzun siire kalici, cok toksik etki.

H413 Sucul ortamda uzun sitire kalici, zararli etki
yapabilir.

H411 Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.
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Ozon tabakasi i¢in zararl

H420 Atmosferin iist katmanindaki ozon tabakasini
tahrip ederek kamu saglifina ve ¢evreye zarar verir.

Kriter 14b - Tekstil madde gruplarina uygulanan istisnalar

Tablo 6’daki madde gruplari, Tablo 6’da tanimlanan muafiyet kosullarina uygun olarak Kriter 14a’da diizenlenen
gerekliliklerden belirli bir bi¢imde muaf tutulmustur. Her bir madde grubu igin, belirtilen zararlilik
siiflandirmalarina dair gereken tiim muafiyet kosullar1 saglanmistir. Bu muafiyetler, tiretimleri sirasinda yapay
sentetik ve seliilozik liflere eklenen maddelere de uygulanacaktir.

Tablo 6 Madde gruplari itibariyla muaf tutulan zararhlik simiflandirmalar:

Nihai iirtine islev kazandiran maddeler

Muaf tutulan zararlilik

Madde grubu siniflandirmalari

Muafiyet kosullar1

a) Boyama icin | H301, H311, H331, | iscilerin maruz kalmasimi en aza indirmek icin
boyar madde ve | H317, H334 boyahaneler ve baskicilar tarafindan, tozsuz boya
pigmentsiz baski formiilasyonlar1 veya boyalarin otomatik dozajlanmasi ve
dagilmasi yontemleri kullanilir;

H411, H412, H413 Bu siniflandirmalara sahip reaktif, direkt, fig1, kiikiirt
boyalarin kullanildigi boyama islemleri, asgari olarak
asagidaki kosullardan birini karsilayacaktir:

a) Yiksek boya alma yetenegine sahip boya
kullanima;

b) %3,0’ten daha az ret orani1 basarisi;

€) Renk eslestirme cihazi kullanimu;

d) Boyama islemi i¢in  standart isletme
prosediirlerinin uygulanmast;

e) Kriter 16a’ya uygun olarak, aritma tesisi ¢ikis
suyu kalitesini artirmak veya ¢ikis suyunu geri
kazanmak/yeniden kullanmak amaciyla renk giderimi
yontemlerinin uygulanmasi

f) Boyama ve/veya dijital baski ¢ozeltisi kullanima,
bu kosullardan muaf tutulmustur.

Nihai iiriine islev kazandiran maddeler

Muaf tutul lihk .
Madde grubu uattutuian zararit Muafiyet kosullar1
simiflandirmalari
b) Alev H317(1B), H373, H411, a) Uriiniin, ISO, EN, AB veya kamu sektorii tedarik
geciktiriciler H412, H413 standartlar1 ve tiiziiklerindeki yangindan koruma

gerekliliklerini karsilamak i¢in gerekli olan uygulamalarda
kullanilmas1 amaglanmalidir.

b) Uriin, fonksiyonun dayanikliligina dair gereklilikleri
karsilayacaktir (bkz. Kriter 25)

H351, antimon trioksit | a) Uriiniin, ISO, EN, AB veya kamu sektorii tedarik
sinerjistin, i¢ mekan | standartlarn ve tiiziikklerindeki yangindan koruma
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tekstil tirlinlerine yonelik
sirt  kaplayicr  olarak
uygulandigi  durumlar
icin muaf tutulmustur.

gerekliliklerini karsilamak i¢in gerekli olan uygulamalarda
kullanilmas1 amag¢lanmalidir.

b) Tekstil {riiniine alev geciktiricinin uygulandigi
isyerinde havaya salman emisyonlar, 0,50 mg/m®’liik sekiz
saatlik mesleki maruziyet sinir degerini karsilayacaktir.

c) Optik
parlaticilar

H411, H412, H413

Optik parlaticilar, durumlarda

uygulanabilir;

yalnizca asagidaki

a) Beyaz renkli baskilarda;

b) Uniforma ve is kiyafetlerinde artirilmus parlaklik elde
etmek igin;

c) Geri donigtiirillmiis igerikle poliamid ve polyester
iretimi sirasinda katki maddesi olarak.

d) Su, kir ve leke
iticiler

H413

a) Sututmama ve indirgeme 6zelligine sahip triinler, su
tortular1 dahil sulu ortamlarda kolayca ve/veya dogasi
geregi biyolojik olarak ayrisacak ve biyolojik birikme
yapmayacaktir.

b) Uriin, fonksiyonun dayanikliligna dair gereklilikleri
karsilayacaktir. (Bkz. Kriter 25)

Nihai iiriin iizerinde bulunabilecek olan diger kalinti maddeler

e) Tasyicilar,
egaliz maddeleri,
dagitma maddeleri,
yiizey aktif
maddeler,
kivamlastiricilar,
yapistiricilart
kapsayan
yardimcilar,

H301, H311, H331,
H371, H373, H317(1B),
H334, H41l, H412,
H413, EUHO070

Regeteler,
formiile

otomatik dozajlama sistemleri kullanarak
edilecek islemler, standart isletme
prosediirlerini izleyecektir. Nihai {iriin iizerinda agirlik¢a
%1,0°den daha fazla konsantrasyonda H311, H331, H317
(1B)’de smiflandirilan maddeler bulunamaz.

Ve

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, boyama, baski ve terbiye iiretim yerlerinin her birinden ve
gerektiginde bunlarin kimyasal tedarik¢ilerinden uygunluk beyani alacaktir. Bu beyan, asagidaki maddelerin,
ilave fonksiyonel maddelerle birlikte iiretim regetelerinde kullanildiginda, nihai {iriinde kalabilecek, Tablo 5°te
listelenen zararlilik siniflandirmalarindan higbirini icermedigini géstermelidir:

Boyar maddeler ve pigmentler
Yardimer tastyicilar, egaliz maddeleri ve dispersant maddeleri

a) Biyositler

b)

c)

d) Optik parlaticilar
e)

Baski kivamlastiricilar, yapistiricilar ve plastiklestiriciler

f) Capraz baglanma maddeleri (kolay bakim ve bask1)

9)
h)

Alev geciktiriciler ve es deger triinler
Su, kir ve leke gidericiler

i) Kumas yumusaticilar

Maddeler Tablo 6’da muaf tutulduklar: takdirde, ilgili beyan, 6zel olarak muaf tutulan bu maddeleri tammlayacak
ve istisna kosullarinin nasil karsilanacagini gosteren destekleyici kanit saglayacaktir.

Uretim formiillerinin, belirtilen zararlilik simiflandirmalarini tastyan maddeleri igerdigi durumlarda, Tablo 6
istisna (e) Yardimeilar, nihai tiriiniin laboratuvar testine dayanan dogrulamasini gerektirir.
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Bagvuru sahibi, her bir maddeye dair siniflandirma veya siniflandirma dis1 beyanini desteklemek i¢in, asagidaki
teknik bilgiyi sunar:

a) KKDIK Yénetmeligi kapsaminda kayda tabi olmayan veya SEA Yénetmeligi kapsanminda heniiz
uyumlastirilmis bir SEA siiflandirmasi bulunmayan maddeler icin: KKDIK Y&netmeliginin ek 7’sinde
listelenen gereklilikleri karsilayan bilgi;

b) KKDIK Yo6netmeligi kapsaminda kayda tabi olup SEA simiflandirmasina dair gereklilikleri karsilamayan
maddeler i¢in: maddenin KKDIK kayit dosyasina dayanan ve siniflandirilmadigina dair durumunu
dogrulayan bilgi

c) Uyumlastirilmis siniflandirmaya sahip olan veya kendi siniflandirilan maddeler i¢in: Uygun oldugu
yerde GBF. Bunlar uygun olmadig1 veya maddenin kendi siniflandirmasi oldugu taktirde, KKDIK ek-
2’deki maddenin zararlilik siniflandirmasi ile ilgili bilgiler temin edilecektir;

d) Karisim olmasi halinde: uygun oldugu yerde giivenlik bilgi formlari. Bunlar uygun olmadig: taktirde,
SEA Yénetmeligindeki kurallara gore karisim smiflandirmasimin hesaplamalari, ve KKDIK ek-2’deki
karigimin zararhilik siniflandirmasina iliskin bilgiler ile birlikte elde edilecektir.

GBF, KKDIK Yénetmeligi’nin Ek 2 Kisimlarinda yer alan kilavuza (GBF’nin derlenmesine iliskin gereklilikler)
veya Zararli Maddeler Ve Karigimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlar1 Hakkinda Yonetmelik’e uygun olarak
doldurulacaktir. Tamamlanmamigs GBF’lerin, kimyasal tedarik¢ilerinin beyanlari ile tamamlanmasi gerekecektir.

Kriter 15 - Yikama, kurutma ve terbiye islemleri enerji verimliligi

Bagvuru sahibi, ¢evre etiketli tiriinler i¢in boyama, baski ve terbiye asamalarina iligkin yikama, kurutma ve terbiye
asamalarinda kullanilan enerjinin, bir enerji veya karbondioksit emisyonlar1 yonetim sistemi kapsaminda
olgiildiigiinii ve takip edildigini kanitlayacaktir.

Buna ek olarak, tiretim yerlerinin, Tablo 7°de belirtilen ve bu kriterlerin Ek 3’{inde listelenen Tekstil Sanayi i¢in
Mevcut En Iyi Teknikler (MET) enerji verimliligi tekniklerini asgari miktarda uygulamakta oldugunu da
kanitlayacaktir.

Tablo 7 Yikama, durulama ve kurutma enerji verimliligi teknikleri

Uretim hacmi
MET Konusu
< 10 ton/giin > 10 ton/giin
1. Genel enerji yonetimi Iki teknik Ucg teknik
2. Yikama ve durulama prosesleri Bir teknik Iki teknik
3. Germe makinesi kullanarak kurutma ve terbiye Bir teknik Iki teknik

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, boyama, baski ve terbiye iiretim yerlerinin her biri igin enerji
yOnetim sistemlerinin raporlamasini sunar. TS EN ISO 50001 veya enerji veya karbondioksit emisyonlarina dair
es deger sistemler (TS EN I1SO 14064-1), enerji yonetim sistemine dair kanit olarak kabul edilir.

MET uygulamasiim gerekli kaniti, asgari olarak yer fotograflari, her bir teknigin teknik agiklamalar1 ve elde
edilen enerji tasarruflarinin degerlendirmelerini igerir.

Kriter 16 - Hava ve su emisyonlari

Kriter 16a - Yas islemlerden kaynaklanan atik su desariji

Desarj edilen atik su, 20 g KOI/kg islenen tekstil {iriinii miktarmi asamaz. Bu gereklilik, iiriin(ler)i {iretmek icin
kullanilan dokuma, boyama, baski ve terbiye islemlerine uygulanir. Bu parametreler, yerinde atik su aritma tesisi
velveya bu tiretim yerlerinin bagl oldugu tesis dis1 atik su aritma tesislerinin sistem ¢ikislarinda 6lgiilecektir.



20/40

Desarj edilen su, yerinde aritiliyor ve dogrudan yiizey sularina desarj ediliyorsa, asagidaki gereklilikleri de
karsilayacaktir:

a) 6,0ile 9,0 arasinda pH (alici ortam suyunun pH’1 bu araligin disinda olmadigi siirece)
b) 35°C ‘den daha az sicaklik (alici ortam suyunun sicakligi bu degerin tizerinde olmadig: siirece)

Kriter 14’te belirtilen istisna kosullari, renk gidermeyi gerektirdigi takdirde, asagidaki Renklilik Sayisi (RES)
renk 6l¢iim birimi ile karsilanacaktir.

a) RES 436 nm (sar1 renk bandi1) 7 m-1
b) RES 525 nm (kirmizi renk bandi1) 5 m-1
c) RES 620 nm (mavi renk bandi ) 3 m-1

Ek olarak, desarj edilen atiksu Su Kirliligi Kontrol Yo6netmeligi EK Tablo 10°da verilen desarj limitlerini
saglayacaktir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, uygunluk beyani ile birlikte ilgisine gore ISO 6060 ve ISO 7887’yi
kullanan ve bagvurudan dnceki alt1 ay boyunca aylik ortalamalar temelinde bu kritere uygunlugu gosteren ayrintilt
dokiimantasyonu ve test raporlarini sunar. Veri, iretim yerinin veya atik su disarida aritildig: taktirde, atik su
aritma isletmecisinin uygunlugunu da kanitlayacaktir. Uriin basina kirlilik yiikii {iretim kapasitesi ve aritma tesisi
¢ikis degerleri dogrultusunda oranlama yapilarak hesaplanacaktir.

Tesisin OSB ‘de bulunmas1 ve OSB atiksu aritma tesisine bagli olmas1 durumunda iiretime esas kirlilik yiikii
basvurudan Onceki alt1 ay1 yansitacak sekilde ¢evre etiketi basvurusu yapilan {iriinlerin iiretim zamanini da
ispatlayacak sekilde OSB atiksu aritma tesisi ¢ikis degerleri dikkate alinarak modelleme yontemiyle hesaplama
yapilmasi gerekmektedir.

Kriter 16b - Baski ve terbiye islemlerinden kaynaklanan hava emisyonlar

Proses ile ilgili tiretim agsamalarindaki tiim emisyon kaynaklarinin belirtilmesi, proseste kullanilan hammaddelerin
olusmas1 muhtemel emisyonlarin belirtilmesi, baca gazi emisyon 06lgiimleri, proseste kullanilan mevcut en iyi
teknolojilerin ve belirtilmesi, kagak emisyon hesaplamalar1 sunulmalidir.

Cevre etiketli {irtin(ler) tretmek i¢in kullanilan tekstil baski ve terbiye iiretim yerlerinden kaynaklanan ugucu
organik bilesiklerin toplam emisyonlar1 kullanilan solvent miktar1 5 ton/giin den fazla olmasi durumunda 100,0
mg C/Nm? degerini asamaz.

Tekstil kaplama ve kurulama islemlerinin, solventin geri kazanimina ve yeniden kullammina izin verdigi
durumlarda, emisyon sir degeri olarak 150,0 mg C/Nm?® uygulanacaktir.

Terbiye islemleri, tekstil {iriinlerinin, ilgili kurutma (germe) sistemleri dahil termofiksaji, termosol boyanmasi,
kaplanmasi ve emdirilmesini kapsar.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, TS EN 12619 veya diger es deger standarda gore uygunlugu
kanitlayacaktir. Uretim yerlerinden kaynaklanan ugucu organik bilesiklerin toplam emisyonlarmna dair,
bagvurudan onceki alt1 ay igin aylik ortalamalar temin edilir. Solventlerin geri kazanimi ve yeniden kullanimi
gerceklestigi takdirde, bu sistemlerin isletmesini kamtlamak igin izleme verisi temin edilecektir. Cevre etiketi
bagvurusunda bulunulan iriinler kapsaminda kullamlan solventler igin solvent girdisinin sunulmasi
gerekmektedir.

Tiim emisyon 6l¢iimleri sinir degerlerin Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi dogrultusunda
limit degerleri sagladigma iliskin gilincel olarak (tercihen son 6 ay i¢inde) hazirlanan hava emisyon 6l¢iim
raporunun sunulmasi gerekmektedir.
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KULLANIM UYGUNLUGU KRITERLERI

Bu boliimdeki kriterler, ara iiriin ve 6rgii kumas ile nihai tiriine uygulanir. Bu kriterlerlerin dogrulanmasi amaciyla
hazirlanacak test raporlarinda, gevre etiketi kriter limit degerleri belirtilerek gegti/ge¢medi sonuglart yer almalidir.

Kriter 17 - Yikama ve kurutma sirasinda boyutsal degisiklikler

Gerek evsel gerekse endiistriyel yikama sicakliklar1 ve kosullarinda yikama ve kurutmadan sonraki boyutsal
degisiklikler, Tablo 8’de belirtilenleri asamaz.

Tablo 8 Yikama ve kurutma sirasinda boyutsal degisiklikler i¢in toleranslar

Tekstil iirlinleri veya malzemenin tiirii Yikama ve kuruvt.m.a s.1ra51nda boyutsal
degisiklikler

Orgﬁ kumaglar + %4,0
Kalin 6rgii + %6,0
Interlok + %5,0
Dokuma kumaglar:

a) Pamuk ve pamuk karigimi + %3,0

b) Yiin karisimu +%2,0

c) Sentetik lifler +%2,0
Corap ve kong +8,0%
Banyo keten kumasgi, havlu kumasi ve ince kaskorse kumaslar +8,0%
dahil
Yikanabilir ve ¢ikarilabilir dokuma dosemelik kumas;

a) Perde ve mobilya kumasi +%5,0

b) Yatak kumasi + 96,0

Bu kriter, agsagidakilere uygulanmaz:

a) Lifveyaiplik;
b) ‘Yalmzca kuru temizleme’ veya muadili ile etiketlenmis iiriinler;
c) Cikarilabilir ve yikanabilir olmayan mobilya kumaslari.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, iirlin i¢in ilgili standartlara gére test raporlarmi sunar.

Evsel yikama i¢in, asagida belirtildigi sekilde TS EN ISO 5077 ile TS EN ISO 6330 birlikte kullanilacaktir: iiriinde
belirtilen sicakliklarda ti¢ yikama, her bir yikama dongiisiinden sonra tamburlu kurutma.

Endiistriyel camasirhanelerde ticari yikama igin, asgari 75°C ‘de veya lif ve agartma kombinasyonuna dair
standartta belirtilen sekilde TS EN ISO 5077 ile TS EN ISO 15797 birlikte kullanilacaktir. Kurutma, iiriin
etiketinde belirtilen sekilde yapilir.
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Cikarilabilir ve yikanabilir yatak kumasi i¢in alternatif olarak, EN 25077 ile TS EN ISO 6330 birlikte
kullanilacaktir. Uriin etiketinde baska tiirlii bildirilmedigi siirece, ytkama 3A (60°C) ve kurutma C (diiz kurutma)
varsayilan kosullardir.

Kriter 18 - Yikamaya karsi renk hashgi
Yikamaya kars1 renk hasligi, renk degisimi i¢in en az seviye 3-4 ve renk atma i¢in en az seviye 3-4’tiir.
Bu kriter, ‘yalnizca kuru temizleme’ veya muadili ile etiketlenmis iiriinlere (bu tiir iiriinlerin bu sekilde
etiketlenmesi normal bir uygulama oldugu siirece), beyaz iriinlere, boyali ve/veya baskili olmayan iiriinlere veya

yikanmaz mobilya kumaslarina uygulanmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Evsel yikama igin, bagvuru sahibi, belirtilen test yontemini kullanan analiz
raporlarint sunar: TS EN 1SO 105-C06 (perborat tozu ile iiriinde isaret edilen sicaklikta tek yikama).

Endiistriyel ¢amasirhanelerde ticari yikama igin, asgari 75°C‘de veya lif ve agartma kombinasyonuna dair
standartta belirtilen sekilde TS EN ISO 105-C06 ile TS EN ISO 15797 birlikte kullanilacaktir.

Kriter 19 - Terlemeye karsi renk hashg (asit, alkali)
Terlemeye karsi renk hasligi (asit ve alkali), en az seviye 3-4’tiir (renk degisimi ve renk atma). Bununla birlikte,
kumasglar hem koyu renkli (standart derinlik > 1/1) hem de rejenere ylinden imal edilmis oldugunda, seviye 3’e
izin verilir. Bu kriter, beyaz iiriinlere, boyali ve/veya baskili olmayan iiriinlere, mobilya kumaslarina, perdelere

veya i¢ mekan dekorasyonuna yonelik benzer tekstil iiriinlerine uygulanmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, belirtilen test yontemini kullanan analiz raporlarimi sunar: TS EN
ISO 105-E04 (asit ve alkali, birden fazla lifli kumasg ile mukayese).

Kriter 20 - Islak siirtiinmeye karsi renk hashg

Islak siirtinmeye karsi renk hasligi en az seviye 2-3’tiir. Bununla birlikte, indigo boyali denim i¢in seviye 2’ye
izin verilir.

Kriter, beyaz tiriinler veya boyali ve/veya baskili olmayan iiriinlere uygulanmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, TS EN 1SO 105-X12 test yontemini kullanan analiz raporlarini
sunar.

Kriter 21 - Kuru siirtiinmeye karsi renk hashg

Kuru siirtiinmeye kars1 renk hasligt en az seviye 4’tiir. Bununla birlikte, indigo boyali denim i¢in seviye 3-4’e izin
verilir.

Bu kriter, beyaz {iriinler veya boyali ve/veya baskili olmayan firiinlere veya perdelere veya i¢ mekan
dekorasyonuna yonelik benzer tekstil tirlinlerine uygulanmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, TS EN 1SO 105-X12 test yontemini kullanan analiz raporlarini
sunar.
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Kriter 22 - Isiga karsi renk hashgx

Mobilya, perdeler veya kalin perdelere yonelik kumaslar igin, 1g18a karsi renk hasligi en az seviye 5°tir. Tim diger
tirlinler i¢in, 1518a karsi renk haslig1 en az seviye 4’tiir.

Bununla birlikte, mobilya, perdeler ve kalin perdelere yonelik kumaslar hem acik renkli (standart derinlik <1/12)
hem de %20’den fazla yiin veya diger keratin lifler veya %20’den fazla keten veya diger sak liflerden imal edilmis
oldugunda seviye 4’e izin verilir.

Bu gereklilik, yatak kumaslari, yatak korumasi veya i¢ camasirlara uygulanmaz.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, TS EN ISO 105-B02 test yontemini kullanan analiz raporlarini
sunar.

Kriter 23 - Temizlik iiriinlerinin yrtkama dayamkhhg@ ve emiciligi

Temizlik iirlinleri, Tablo 9 ve 10°da tanimlanan ilgili test parametrelerine gére yikamaya dayanikli ve emici
olacaktir. Emicilik i¢in belirtilen test, biikiimlii iplik {irlinlerine uygulanmaz.

Tablo 9 Temizlik iiriinlerinin yikama dayamikhiligina dair degerler ve parametreler

Tekstil temizlik 1.1ru1.1.le"r1 veya Yikama sayist Srcaklik EN ISO 6630 test
malzemenin tiirii referanst
Islak temizl onelik dok
slak temiz emeye” yone':. 1“ do uma ve 80 40°C Prosediir 4N
dokusuz yiizey trtinleri
Toz almaya yonelik mikrofiber {iriinler 200 40°C Prosediir 4N
 IBntstirilmis tekstl elvaf
Geri doniistiirii n}us t? "Stl elyafindan 20 30°C Prosediir 3G
elde edilen tiriinler
Zeminleri yikamaya yonelik paspaslar 200 60°C Prosediir 6N
Zeminleri yikamaya yonelik bezler 5 30°C Prosediir 3G
Tablo 10 Temizlik iiriinlerinin emiciligine dair degerler ve parametreler
Tekstil temizlik iirtinleri veya malzemenin tiirii S1v1 emicilik siiresi
Geri doniisttriilmiis tekstil lifinden elde edilen triinler <10 saniye
Yiizey ve zemin temizlemeye yonelik mikrofiber iiriinler <10 saniye
Islak temizlemeye yonelik dokuma ve dokusuz ylizey tirlinleri <10 saniye
Zeminleri yikamaya yonelik {irtinler <10 saniye

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, ilgili TS EN 1SO 6330 ve TS EN ISO 9073-6 test yontemlerini
kullanan analiz raporlarini sunar. TS EN 1SO-6330 uyarinca test, tiim Uriinler ve malzemeler i¢in A tipi ¢camasir
makinesi kullanilarak yapilacaktir.

Kriter 24 - Kumagin boncuklanma ve aginmaya kars1 dayamkhihig:

Dokusuz ylizey kumaslar ve yiinden, yiin karisgimindan ve polyesterden yapilmis orgii giysiler, aksesuarlar,
battaniyeler boncuklanmaya kars1 asgari 3. dereceye dayanir.
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Giysiler i¢in kullanilan dokuma pamuk kumasglar, boncuklanmaya karsi asgari 3. derecede dayanir. Poliamid
taytlar ve kiilotlu ¢oraplar asgari 2. dereceye dayanir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, alt katmana uygun sekilde yapilan testlerin sonuglarini sunar:

a) Orgii ile dokusuz yiizey iiriinleri: TS EN 1SO 12945-1 boncuklanma kutusu yontemi
b) Dokuma kumaglar: TS EN ISO 12945-2 Martindale yontemi

Kriter 25 - Islev dayamklihg

Tekstil tiriinii kullanimdayken iiriine, su, yag ve leke tutmama, alev geciktiriciligi ve kolay bakim (burusmazlik
veya kalici iitii olarak da adlandirilir) kazandiran terbiyeler, islemler ve katki maddeleri, Kriter 25a, 25b ve 25¢
alt kriterlerinde diizenlenen degerler ve parametrelere gore dayanikli olacaktir.

Su, yag ve leke tutmama ozellikleri i¢in tiiketicilere, iirline uygulanan iglemin iglevselliginin nasil muhafaza
edilecegi hakkinda kilavuz saglanacaktir.

Nihai iirtine yapisal iglevsel 6zellikler veren tekstil elyafi, kumaslar ve membran bu gerekliliklerden muaftir.

Degerlendirme ve dogrulama: Yapisal 6zellikleri olan tiriinler i¢in, basvuru sahipleri, uygulanabilecek alternatif
islemler ile kiyaslanabilirligi veya kiyaslanan gelistirilmis performansi kanitlayan test raporlarini sunar.

Kriter 25a - Su, yag ve leke tutmayan fonksiyonlar
Su tutmayanlar, 40°C’de 20 evsel yikama ve tamburlu kurutma dongiisiinden sonra veya asgari 75°C’de 10
endiistriyel yikama ve kurutma dongiisiinden sonra 90 {izerinden 80 islevselligi stirdiiriir.

Yag tutmayanlar, 40°C’de 20 evsel yikama ve tamburlu kurutma dongiisiinden sonra veya asgari 75°C’de 10
endiistriyel yikama ve kurutma déngiisiinden sonra 4,0 ilizerinden 3,5 islevselligi siirdiiriir.

Leke tutmayanlar, 40°C’de 20 evsel yikama ve tamburlu kurutma déngiisiinden sonra veya asgari 75°C’de 10
endiistriyel yikama ve kurutma dongiisiinden sonra 5,0 lizerinden 3,0 islevselligi siirdiiriir.

Seritli dikisleri olan giysiler i¢in, endiistriyel yikama sicakliklar1 60°C’ye disiirtilebilir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, asagidaki standartlara gore {irline uygun sekilde yapilan testlerin
sonuglarini sunar:

a) Tum trinler igin evsel yikama dongiileri ISO 6330 veya endiistriyel ¢amagirhane dongiileri TS EN I1SO
15797 asagidakiler ile birlikte uygulanacaktir;

b) Sututmayanlar: TS EN ISO 4920

€) Yag tutmayanlar: TS EN ISO 14419

d) Leke tutmayanlar: TS ISO 22958 25

Kriter 25b - Alev geciktirici fonksiyonlar
Yikanabilir irlinler, asgari 75°C’de 50 endiistriyel yikama ve tamburlu kurutmadan sonra islevselliklerini
siirdiirecektir. Yikanamayan triinler, su emme testinden sonra islevselliklerini siirdiiriir.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, agagidaki standartlara gore iiriine uygun sekilde yapilan testlerin
sonuglarint sunar:

a) Her ikisi de TS EN ISO 12138 ile birlikte olacak sekilde evsel yikama dongiileri icin ISO 6330 veya
ticari gamasirhane dongiileri i¢in TS EN 1SO 10528.
b) Tekstil sokiilebilir/¢ikarilabilir olmadiginda, BS 5651 veya muadili.
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Kriter 25¢ - Kolay bakim (burusmazlik veya kalicr iitii olarak da adlandirilir)
40°C’de 10 evsel yikama ve kurutma dongiisiinden sonra, dogal lif Giriinleri, SA-3 kumas piiriizsiizliik derecesini
ve harmanlanmis dogal ve sentetik lif iirtinleri SA-4 kumas piiriizsiizliik derecesini muhafaza eder.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, kumaglarin yikama sonrasinda piiriizsiizlik goriiniimiinii
degerlendirmek icin TS ISO 7768 test yontemine goére yapilan testlerin sonuglarini sunar.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KRITERLERI
Bu boliimdeki kriterler, tekstil tirtinlerinin kesim/imalat/siisleme asamalarina uygulanir.
Kriter 26 - is basinda temel ilkeler ve haklar

Bagvuru sahipleri, Uluslararas1 Calisma Orgiitii’niin (ILO) Ana Calisma Standartlari, BM Kiiresel Ilkeler
Sozlesmesi ve Cok Uluslu Tesebbiisler icin OECD Kilavuz ilkelerinde tanimlanan is basi temel ilkeleri ve
haklarinin, lisansh idriin(ler)i iretmek igin kullanilan tiim kesim/imalat/siisleme iiretim yerleri tarafindan
gozetilmesini saglayacaktir. Dogrulama amaciyla, agsagidaki ILO Ana Calisma Standartlarina atifta bulunulur:

a) 029 Zorla Caligtirma

b) 087 Sendika Ozgiirliigii ve Sendikalasma Hakkinin Korunmasi

c) 098 Orgiitlenme ve Toplu Pazarlik Hakki

d) 100 Esit Ucret

e) 105 Zorla Calistirilmanin Kaldirilmasi

f) 111 Ayirmeilik (Is ve Meslek)

g) 155 Issaghg ve giivenligi

h) 138 Asgari Yas Sozlesmesi

i) 182 En Kétii Bicimlerdeki Cocuk Isciliginin Yasaklanmas1 ve Ortadan Kaldirilmasi

Bu standartlar, nihai iiriin iiretmek i¢in kullanilan kesim/imalat/siisleme iiretim yerlerinde uygulanir.

Degerlendirme ve dogrulama: Basvuru sahibi, lisansli tiriinlerine dair tedarik zincirindeki kesim/imalat/siisleme
iretim yerleri i¢in Cevre Etiketi dogrulama islemleri sirasindaki denetcilerin yerinde ziyaretlerini kapsayan
bagimsiz dogrulama veya belgesel kanit kullanarak, uygunlugun {igiincii taraf dogrulamasini ortaya koyar. Bu
uygulama, basvuru iizerine ve sonrasinda ise lisans donemi sirasinda yeni iiretim yerlerinin kullanilmaya
baslamasi halinde gergeklesir.

Kriter 27 - Denimin kumlanmasi ile ilgili kisitlama
Yipranmis denim goriiniimii elde etmek i¢in manuel ve mekanik kumlama kullanimina izin verilmez.

Degerlendirme ve dogrulama: Bagvuru sahibi, yipranmis denim goriiniimii elde etmek igin kullanilan alternatif
islemlerin belge ve fotografli kanitlari ile birlikte, ¢evre etiketli denim iiriinleri tiretmek i¢in kullanilan tiim {iretim
yerlerinin ayrintilarini sunar.

TUKETICI BILGILENDIRME KRiTERLERI
Kriter 28 - Cevre Etiketi iizerinde bulunan bilgi

Uriin etiketinde cevre etiketi ile birlikte asagidaki bilgiler yer alacaktir.

Cevre etiketli tekstil iiriin etiketinde 3*3 cm ebatlarinda yer alacaktir. Etiketin altinda, 6 punto biiyiikliigiinde
belge numarast ve “Bu iiriinde ¢evre etiketi kullanimi, ¢evresel performansindan dolay: 19.10.2018 tarihli
ve 30570 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Etiketi Yonetmeligi uyarinca Cevre ve Sehircilik
Bakanligi’nca uygun goriilmiistiir.” ifadesi yer almalidur.
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Uriine iliskin basvuru siirecinde onaylanmas1 durumunda asagidaki ifadelerde yer alabilir.

a) Sirdiriilebilir lif tiretimi (veya asagidaki Tablo 11’den segilen bir metin)
b) Temiz iiretim prosesleri
c) Uretim siirecinde tehlikeli kimyasallarm kisitlanmas,
Tablo 11 Uriin icerigine bagh olarak Cevre Etiketi ile yan yana bulunabilecek olan metin
Kullanilan lifler Uretim 6zelligi Teshir edilebilecek metin
Pamuk lifler %50’den daha fazla organik igerik %3xx organik pamuktan yapilmigtir
%95’den daha fazla organik igerik Organik pamuktan yapilmistir
%70’den daha fazla IPM igerik Azaltilmig pestisit ile yetistirilmis pamuk
Yapay seliiloz lifler %25°ten daha fazla onayli siirdiiriilebilir | %xx siirdiiriilebilir ormanlara ait ahgaptan
seliiloz yapilmistir
%95’ten daha fazla onayl siirdiiriilebilir | Siirdiiriilebilir ormanlara ait ahsaptan
seliiloz yapilmistir
Poliamid %20°den daha fazla geri doniistiiriilmiis | %xx geri dOniistiiriilmiisy naylondan
icerik yapilmistir
%95’ten daha fazla geri donistiriilmiis | Geri dontstiiriilmiis naylondan yapilmistir
igerik
Polyester %50°den daha fazla geri doniistiiriilmiis | %xx geri doniistiiriilmiis polyesterden
icerik yapilmistir
%95°ten daha fazla geri doniistiiriilmiis | Geri doniistiirtilmiis polyesterden
icerik yapilmistir

Degerlendirme ve dogrulama: Basvuru sahibi, bu kritere uygunluk beyani ile birlikte etiketi gdsteren iiriin
ambalajinin bir 6rnegi sunar.

EK1

CEVRE ETIKETI KISITLANMIS MADDE LIiSTESI

KML, tekstil tedarik zincirindeki asagida yer alan iiretim agamalarina uygulanan kisitlamalardan olusur:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Lif ve Iplik Egirme
Agartma ve On Islem
Boyahaneler

Baski Islemleri
Terbiye Islemleri

Tiim Uretim Asamalar
Nihai Uriin

Nihai iiriine, (g) kapsaminda, analitik test yapilmasini gerektirebilecek bir takim kisitlamalar da uygulanir.

Ek la - Lif ve iplik egirme ve dokumaya uygulanan Kisitlamalar




27/40

Madde grubu

Kisitlama kapsami

Sinir degerler

Dogrulama gereklilikleri

a) Liflere ve ipliklere
uygulanan hagillama
karigimlari

Uygulanabilirlik:
Egirme islemleri

Bilesen maddelerin en az
%95’1 (kuru agirlikca)
kolaylikla biyolojik
olarak bozunabilir.

Her durumda, her bir
bilesenin toplami hesaba
katilir.

Kolaylikla  biyolojik
olarak bozunma:

a) Cozinmiis
organik karbonun %70

bozunmas1 28 giin
icinde veya
b) Teorik azami

oksijen tiikkenmesi veya
karbondioksit
olusumunun % 60" 28
giin iginde.

Dogrulama:
Kimyasal tedarik¢inin, OECD
veya ISO test sonuclariyla

desteklenen beyant

Test yontemi:

OECD 301 A, TSEN ISO 7827
OECD 301 B, TS EN 1SO 9439
OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

TS 1SO 10708 OECD 301 E,
OECD 301 F, TS EN 1SO 9408

b) Egirme ¢ozeltisi
katki maddeleri, egirme
katki  maddeleri  ve
karisim maddeler (tarak
yaglari, egirme bitim
yaglart ve kaydirma
yaglar)

Uygulanabilirlik:
Birincil egirme iglemleri

Bilesen maddelerin en az
%90°1 (kuru agirlikca)
kolaylikla, dogas1 geregi
biyolojik olarak bozunur
veya atik su

tesislerinde elenir.

aritma

Her durumda, her bir
bilesenin toplami hesaba
katilir.

Kolaylikla  biyolojik
olarak bozunma (Bkz.
Ek la-a-b altindaki
aciklama)

Dogas1 geregi biyolojik
olarak bozunma:

a) Cozinmiis
organik karbonun %70

bozunmas: 28  giin
icinde veya
b) Teorik azami

oksijen tiikenmesi veya
karbondioksit
olusumunun % 601 28

giin iginde.

Elenme:

Coziinmiis organik
karbonun

%80
bozunmas: 28  giin

icinde

Dogrulama:
Kimyasal tedarik¢isinin, OECD
veya ISO test sonuglariyla

desteklenen beyant

Test yontemi:

Kolaylikla  biyolojik  olarak
bozunma testleri i¢in Bkz. Ek 1a-
a-b altindaki agiklama. Kabul
edilen dogasi geregi biyolojik
olarak bozunma testleri:
TSENISO 14593

OECD 302 A, TS EN ISO
9887, OECD 302 B, TS EN
1ISO 9888 OECD 302 C,
Elenme testleri: OECD 303A/B
TSENISO 11733

Ek 1b - Agartmaya uygulanan kisitlamalar

Madde grubu

Kisitlama kapsami

Sinir degerler

Dogrulama gereklilikleri

Ipliklerin, kumaslarin ve
nihai
agartilmasi

uriinlerin

Uygulanabilirlik:
Tim lif tirleri

Yapay  seliloz

haricinde, herhangi bir iplik,
kumas, orgii panel veya nihai
irlinlerin agartilmasinda klor

maddeleri kullanilmaz.

liflerin

Uygun Degil

Dogrulama:
Uretim asama(lar)inda sz konusu
maddelerin kullanilmadigim

gosteren beyan.

Ek 1c - Boyahanelere uygulanan kisitlamalar

Madde grubu

Kisitlama kapsami

Sinir degerler

Dogrulama gereklilikleri

a) Halojenli tagiyicilar
Uygulanabilirlik: Dispers
boyalarin kullanildig:
polyester, polyester-yiin

Sentetik lifleri ve kumaslar
polyester-yiin
karigimlarini boyamak i¢in
boyama

veya

halojenli

Uygun Degil

Dogrulama:
Kimyasal tedarik¢isinin,  s6z
konusu maddeleri kullanmadigin
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karigimi,  akrilik  ve

poliamid.

hizlandiricilart ~ (tasiyicilar)
kullanilmaz.

Tastyict  Ornekleri  1,2-
dikloro-benzen, 1,2,4-
triklorobezen, kloro-

fenoksietanol igerir.

gosteren beyani ve destekleyici
iiriin GBF.

b) Azo boyalar

Kanserojen oldugu bilinen

Her bir amin i¢in 30

Dogrulama:

Uygulanabilirlik: Ek | aromatik aminlere mg/kg (%) Belirtilen sekilde nihai {irlin testi
2’deki renklerin, akrilik, | baglanabilen azo boya lar yapilir.
pamuk, poliamid ve yiin | kullanilamaz.
olan liflere, Orgiilere ve Test yontemi:
kumaslara uygulanmast. Ek 2, kisitlanan aril aminlerin TS EN ISO 14362-1 ve 3.
bir listesini ve bu aril
aminlere yapisabilen azo
boya lar1 gosteren bir liste
icerir ve kullanilmamasi
gereken boyalara rehber
olarak kullanilmalidir. Aril
aminlere dair sinir deger,
nihai iirline uygulanir.
c) SEA Kanserojen, mutajen veya Uygun Degil Dogrulama:
Yonetmeligine gore | treme sistemine toksik olan Kimyasal tedarik¢isinin, s06z
kansorojen, mutojen ve | boyalar kullanilmaz. konusu maddeleri kullanmadigini
iireme sistemine toksik gosteren beyani ve destekleyici
maddeler (CMR) boyalar | EK 2, kullanilmayan CMR {iriin GBF.
boyalarin bir listesini igerir.
Uygulanabilirlik: Tim
iriinler.
d) Potansiyel olarak | Potansiyel olarak Dogrulama:
hassaslastiran boyalar hassaslastiran boyalar Kimyasal tedarikgisinin,  s6z
kullanilmaz. konusu maddeleri kullanmadigini
Uygulanabilirlik: gOsteren beyam ve destekleyici
polyester, — akrilik, — | Ek 2, kullanilmayan iiriin GBF.
poliamid Lastikli veya | hassaslastiran boyalarin bir
gerilebilir cilde temas | listesini igerir.
eden giysiler veya i¢
camasirt
e) Krom mordan: | Krom  mordan  boyalar Uygun Degil Dogrulama:
boyalar kullanilmaz. Kimyasal tedarik¢isinin, sz
konusu maddeleri kullanmadigini
Uygulanabilirlik: gOsteren beyani ve destekleyici
Yiin, poliamid iiriin GBF.
f) Metal kompleks | Bakir, krom ve nikel bazli Uygun Degil Dogrulama:
boyalar metal kompleks boyalara Kimyasal tedarik¢isinin, soz
yalnizca asagidakileri konusu maddeleri kullanmadigini
Uygulanabilirlik: boyamak i¢in izin verilir: gosteren beyani ve destekleyici
Poliamid, yiin, seliiloz a) yiin lifler iiriin GBF.

lifler

b) poliamid lifler

! 4-aminoazobenzen mevcudiyetinin yalanci pozitifliklerinden kaginmak igin tedbirler almr.
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€) yin ve/veya poliamid
ile yapay seliiloz liflerin
karigimu.

Ek 1d - Baski Islemlerine Uygulanan Kisitlamalar

Baski

a) Boyalar ve
pigmentler

Cevre Etiketli tekstil iiriinlerine
baski yapmak i¢in kullanilan
boyalar ve pigmentler,
boyahanelere uygulanan

Boyahane
kisitlamalarina
(Bknz. Ek 1c)

Dogrulama:
Boyahaneler i¢in belirtildigi sekilde

kisitlamalara (Bknz. Ek 1c)
uyum saglar.
b) Baski patlar Kullanilan baski patlart <50%ala | Dogrulama:
%5’ten daha fazla UOB UOB igerigi a) Bagvuru sahibinin baski
Uygulanabilirlik: icermez. Bunlar asagidakileri yapilmadigina dair beyani veya
Baskinin uygulandig1 | icerebilir: b) Baskictmin, GBF ve/veya baski
yerde a) alifatik hidrokarbonlar pati hesaplamalar1 ile desteklenen
(C10 — C20) beyani.
b) akrilatlar, vinil asetatlar,
stiren gibi monomerler
¢) akrilonitril, akrilamid,
biitadien gibi monomerler
d) alkoller, esterler, polioller
e) formaldehit
f) fosforik asit esterleri
g) tst hidrokarbonlarin saf
olmayan benzeni
h) amonyak (6rnegin, iire
bozunmasi, biiire reaksiyonu)
¢) Plastisol Baski yapistiricilarina katilan ve | Uygun Degil | Dogrulama:
yapistiricilar PVC ve kisitlanmig ftalatlar a) Basvuru sahibinin baski
Uygulanabilirlik: iceren ‘plastisol’ katki yapilmadigina dair beyannamesi veya
Baskinin uygulandigt | maddeleri kullanilmaz. b) Kimyasal tedarik¢isinin, soz
yerde konusu  maddeleri  kullanmadigini

gosteren beyani ve destekleyici iiriin
GBF.

Ek 1e - Terbiye islemlerine Uygulanan Kisitlamalar

Fonksiyonel apreler, islemler ve katki maddeleri
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a) Nihai iirlinlere | Biyosidal  ozellikler — katmak Uygun Degil Dogrulama:
biyosidal ozellikler | amaciyla elyafa, kumasa veya Bagvuru sahibinin s6z
katmak i¢in kullanilan | nihai iiriine biyositler katilmaz. konusu maddeleri
biyosit apreler. kullanmadigim
Yaygin ornekler arasinda gbsteren beyani.
Uygulanabilirlik: triklozan, nano gimiis, ¢inko
Tim iirtinler organik bilesikler, kalay organik
bilesikler, diklorofenil(ester)
bilesikleri, benzimidazol
tirevleri  ve  izotiyazolonlar
bulunmaktadir.
b) Kegelesme Halojenli maddeler veya Uygun Degil Dogrulama:
onleyici ve Dbiiziilme | karisimlar yalnizca yiin seritlere Yiin islemcilerinin s6z
direnci ve kabaca yikanmig yliine konusu maddeleri
uygulanir. kullanmadigini
Uygulanablllrllk gosteren beyanl
Uygulandig yerler.
€) Su, leke ve yag itici | Florlanmis olan; su, leke ve yag Uygun Degil Dogrulama:
islemler itici islemler  kullanilmaz. Apreciler  tarafindan,
Bunlara perflorlanmis ve kullanilan iticilere dair
Uygulanabilirlik: poliflorlanmus islemler dahildir. s6z konusu maddelerin
Fonksiyonu  saglamak kullanilmadigin
icin uygulandig1 | Florlanmamis  islemler, su gosteren beyan ve GBF
yerlerde. tortular1 dahil sulu ortamlarda temin edilir.
kolayca biyolojik olarak ayrisir
ve biyolojik birikme yapmaz. Test yontemi:
Bunlara ilaveten, Kriter 25a Uygulanmaz
kullanima uygunluk kriteri ile
uyum saglar.
d) Alev geciktiriciler | Asagidaki alev  geciktiriciler Uygun Degil Dogrulama:

Uygulanabilirlik:
Uygulandigi ve
sinerjistler icin
belirtildigi durumda.

kullanilmaz:

e) HBCDD —
Hekzabromosiklododekan

f) PeBDE —
Pentabromodifenil eter

g) OcBDE —
Oktabromidifenil eter

h) DecaBDE —

Dekabromodifenil eter PBB —
Polibromlu bifeniller

i) TEPA — Tris(azidinil)
fosfin oksit
j) TRIS — Tris (2,3

dibromopropil) fosfat

k) TCEP — Tris (2, kloretil)
fosfat

1) Parafin, C10-C13,
kloriirlestirilmis (SCCP)

Bagvuran sz konusu
maddeleri
kullanmadigini
gosteren beyan1  ve
destekleyici tiriin GBF.
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Sinerjist antimon trioksit (H351),
yalnizca {iriiniin alev geciktirici
olmasi gerektigi ve isyeri mesleki
maruz kalma smir degerlerinin
kargilandig1 kosullar altinda ic
mekan tekstil {irinlerinin sirt
kaplamasina yonelik sinerjist
olarak kullanim i¢in  muaf
tutulmustur.

ELV degeri

0,50 mg/m® igin
saatlik ortalama vardiya

sekiz

Dogrulama:
Antimon trioksit
uygulayan apreci

tarafindan izleme verisi
temin edilir.

Ek 1f - Tiim iiretim asamalarina uygulanan kisitlamalar

Yiiksek Onem Arz Eden Maddeler (SVHC)

a) KKDIK Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni Ve | Uygun Degil | Dogrulama:
Yonetmeligi Ek-14 | Kisitlanmasi Hakkinda  Yonetmelik’in ~ 47. Her  bir  dretim
izne tabi maddeler | Maddesindeki tanimi karsilayan yiiksek 6nem arz asamasi ve bunlarin
listesine aday | eden maddeler; gerek nihai irline islev katmak i¢in ve kimyasal
maddeler listesinde | gerekse iiretim asamalarinda bilerek kullanilmig olan tedarikgilerinin
yer alan maddeler. | yiiksek O6nem arz eden maddeler, bu yonetmelik uygunluk beyani.

hiikiimlerinden muafiyeti onaylanmadig siirece nihai
iiriin i¢inde bulunamaz.
Uygulanabilirlik:
Tiim Uriinler.
Yiizey aktif maddeler, yumusaticilar ve kompleks yapicilar

b) Tim yiizey | Yumusaticilar, kompleks yapicilar ve yiizey aktif | Uygun Degil | Dogrulama:
aktif maddeler, | maddelerin agirlik¢a en az %95°1; Kimyasal
yumusaticilar e a) oksijenli kosullar altinda kolayca biyolojik tedarikeisinin, ~GBF
kompleks yapicilar velveya OECD veya

olarak ayrisir veya
- . .. ISO test sonuglariyla
— b) dogasi geregi biyolojik olarak ayrisir ve/veya
Uygulanabilirlik: . - desteklenen beyant
" . c) atik su aritma tesislerinde bertaraf edilir.

Tiim yas islemler
Test yontemi:
Bkz. hagillama ve
egirme maddeleri (Ek
la-a-b)




32/40

¢) Noniyonik ve
katyonik ylizey
aktif maddeler

Uygulanabilirlik:
Tim yas islemler

Tiim noniyonik ve katyonik yiizey aktif maddeler
oksijensiz kosullar altinda kolay biyolojik olarak
ayrismalidir.

Uygun Degil

Dogrulama:

GBF velveya
kimyasal tedarikginin,
OECD veya ISO test
sonuglartyla
desteklenen beyani

Test yontemi:
EN [ISO 11734,
ECETOC No 28
OECD 311
Yiiksek Onem Arz Eden Maddeler (SVHC)
Yardimcilar
d) Karnigimlarda | Asagidaki maddeler, tekstil {iriinleri i¢in kullanilan 25 mg/kg Dogrulama:
ve herhangi bir karigim veya formiilasyonda kullanilmaz | genel toplam | Nihai  {iriin  testi,
formiilasyonlarda | ve nihai iiriin Gizerindeki maddelerin mevcudiyetine alkifenoller i¢in
kullanilan dair sinir degerlere tabidir: belirtildigi sekilde
yardimetlar. a) Nonilfenol, karigik izomerler 25154-52-3 yapiimahdir.
Uygulanabilirlik: b) 4-Non!lfenol 104-40-5 Test yontemi:
Tiim firtinler. C) 4-N_0n11fen01, dallanmis 84852-15-3 Coziicii cikarma
d)  Oktilfenol 27193-28-8
. ardindan LCMS
e) 4-Oktilfenol 1806-26-4
f) 4-tert-Oktilfenol 140-66-9
0) Alkilfenoletoksilatlart (APEO) ve bunlarin
tirevleri:
h)  Polioksietilatli oktil fenol 9002-93-1
i) Polioksietilatli nonil fenol 9016-45-9
j) Polioksietilatli p-nonil fenol 2602738-3
Asagidaki maddeler, herhangi bir tekstil karisiminda | Uygun Degil | Dogrulama:
veya formiilasyonunda bulunamaz: Kimyasal
a)  bis (hidrojenize don yag alkili) dimetil Leodnalj;i‘?‘s‘m;l;a ; deIS:rZi
amonyum kloriir (DTDMAC) .
kullanmadigini

b)  distearil
(DSDMAC)

C) di (serlestirilmis don yag1) dimetil amonyum
kloriir (DHTDMAC)

d) etilen diamin tetra asetat (EDTA),

e) dietilen triamin penta asetat (DTPA)

f) 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol

0) 1-Metil-2-pirolidon

h) Nitrilotriasetik asit (NTA)

dimetil amonyum kloriir

gosteren beyan1 ve
destekleyici iiriin
GBF.

Ek 1g - Nihai Uriine Uygulanan Kisitlamalar
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N,N- N,N-Dimetilasetamid (127-19-5) Dogrulama:
Dimetilasetamid Elastan ve akrilik ihtiva eden nihai tirlinlere agagidaki Nihai iiriin testi
(127-19-5) sinir degerler uygulanir:
a) Bebekler ve 3 yagin altindaki ¢ocuklar igin | %0,001 a/a Test Yontemi:
Uygulanabilirlik: | {iriinler Cozici
Elastan, akrilik ekstraksiyonu, GCMS
b) Ciltle dogrudan temas eden tiriinler %0,005 a/a veya LCMS
c) Sinirh cilt temasi olan giysiler ve i¢ mekan tekstil | %0,005 a/a
iirtinleri
b) Formaldenit Kolay bakim terbiyelerinden kaynaklanan artik Dogrulama . .
kalintilar . 3 . - Kolay bakim islemi
formaldehide asagidaki sinir degerler uygulanir: . ..
yapilan iriinler igin
Uygulanabilirlik: a) Bebekler ve 3 yasin altindaki gocuklar igin | 16 ppm nihai {irtin testi.
Tim tirtinler. | griinler.
Kolay bakim Tim diger {rlinler
(burusmazlik veya | b) Ciltle dogrudan temas eden tiim iiriinler 16 ppm icin  s6z  konusu
kalicu iitii olarak da maddelerin
adlandirlir) ¢) Smrli cilt temasi olan giysiler ve i¢ mekan tekstil | 75 ppm kullanilmadigin
giysilere triinleri gosteren beyan
uygulanan belirgin gereklidir.
kosullar
Test yontemi:
TS EN I1SO 14184-1
c) Tasima ve | 31/12/2009 tarihli 27449 sayili Resmi Gazete’de | Uygun Degil | Dogrulama:
depolama yayimlanarak vyiiriirliige giren Biyosidal Uriinler GBF ile desteklenen
sirasinda  tekstil | Yonetmeligi kapsaminda miisaade edilen biyositlerin nakliye ve depolama
riinlerini kullanimina izin verilmistir. oncesi s0z konusu
korumak igin maddelerin
kullanilan Asagidaki belirli biyositler kisitlanmistir: kullan1lmadigim
biyositler. gOsteren beyan.
a) Klorofenoller (bunlarin tuzlari ve esterleri)
Uygulanabilirlik: b) Polikloriirlestirilmis bifeniller (PCB)
Tiim iiriinler c) TBT, TPhT, DBT ve DOT igeren organo kalay
bilesikleri
d) Dimetil fumarat (DMFu)
d) Ekstrakte Bebeklere ve 3 yasin altindaki ¢ocuklara yonelik mg/kg Dogrulama:
olabilen metaller | diriinlere asagidaki sunir degerler uygulanir: Nihai {irtin testi
Uygulanabilirlik: | aAntimon (Sh) 30,0
Bebekler ve 3 Test Yontemi:
yasin altindaki | Arsenik (As) 0.2 Cikarma — TS EN
¢ocuklar igin farkli Kadmiyum (Cd) 01 ISO  105-E04-2013
smir degerleri olan (Asit terleme
tiim iiriinlere | Krom (Cr) ¢ozeltisi) Tespit —
uygulanir. ICP-MS veya ICP-
OES
ma/kg
a) Metal kompleks boyalar ile boyanan tekstil 1,0

urtinleri
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b) Tiim diger tekstil {iriinleri 0,5
Kobalt (Co) 1,0
Bakar (Cu) 25,0
Kursun (Pb) 0,2
Nikel (Ni)
a) Metal kompleks boyalar ile boyanan tekstil 1,0
iriinleri
b) Tim diger tekstil iriinleri 0,5
Civa (Hg) 0,02
Asagidaki sinwr degerler, i¢c mekan tekstil tiriinleri dahil mg/kg Dlogr. ulama: .
tiim diger iiriinlere uygulanir: Nihai tirtin testi
Antimon (Sb) 30,0 Test Yontemi:
Arsenik (As) 1,0 Cikarma — DIN EN
. ISO 105- E04-2013
Kadmiyum (Cd) 0,1 (Asit terleme
Krom (Cr) cozeltisi) Tespit —
ICP-MS veya ICP-
a) Metal kompleks boyalar ile boyanan tekstil 2,0 OES
tiriinleri
b) Tim diger tekstil tirtinleri 1,0
Kobalt (Co)
a) Metal kompleks boyalar ile boyanan tekstil 4,0
triinleri
b) Tim diger tekstil tirtinleri 1,0
Bakir (Cu) 50,0
Kursun (Pb) 1,0
Nikel (Ni) 1,0
Civa (Hg) 0,02
e) Kaplamalar, | Polimerler asagidaki ftalatlar ihtiva etmez: Genel toplam | Dogrulama:
Iamlr:)eler ve a) DEHP (Bis-(2-etileksil)-ftalat) 0,10 a/a lgolmjizr urztlmsmm,
membran b) BBP (Butilbenzilftalat) k"rfln“ ‘i‘sy"n a
Uygulanabilirlik: ¢) DBP (Dibutilftalat) astklestiric
) ' d) DMEP (Bis2-metoksietil) ftalat DIBP plastiieshiictiere
Tekstil  yapisina dair GBF ile

katildig1 durumda

(Diizobutilftalat)
e) DIHP (Di-C6-8-dallanmus alkiftalatlar)
f) DHNUP (Di-C7-11-dallanmus alkiftalatlar)
g) DHP (Di-n-hekzilftalat)

desteklenen
kullanilmadigma dair
beyan. Bilgi mevcut
olmadiginda test talep
edilebilir.

Test yontemi:

TS EN ISO 14389
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Dis giyim ve teknik dig kiyafetler i¢in, floropolimer
membran ve kaplamalar kullanilabilir. Bunlar, OECD
tarafindan tanimlandig1 sekilde, PFOA veya herhangi
bir daha yiiksek yapis1 kullanarak tiretilmez.

Dogrulama:

Membran veya
kaplama fireticisinin,
polimer {retimi ile

ilgili uygunluk
beyani.
f) Diigme citeit | Veta] aksesuarlar icin: Dogrulama:
ve fermuar gibi Metal bilesenlerin
aksesuarlar Ciltle dogrudan ve uzun siireli temas halinde olan nikel | Nikel 0,5 ug/ | mahiyetinin test
o . 2 .
icerikli metal alagimlara, bir tasima sinr1 uygulanir. cm?/hafta edilmesi.
Uygulanabilirlik:
Giysi yapisina | Buna ek olarak, izleyen sinir degerlerin uygulandig Test yontemleri:
katildigi durumda | a5a51da metallerin mevcudiyetine dair test yapilir: Nikel i¢in tagima TS

EN 12472+A1 TSEN

90 mg/ki
Kursun (Pb), 9g 1811+A1  Diger
- metaller i¢in Tespit —
Kadmiyum (Cd) GC-ICP-MS
a) Bebeklere ve 3 yasin altindaki ¢ocuklara yonelik | 20 Mg/kg
iiriinler
b) i¢c mekan tekstil {iriinleri dahil tiim diger {iriinler 100 mg/kg
Krom (Cr) krom kapma olan durumda 60 mg/kg
Cwva (Hg) 60 mg/kg
Herhangi bir plastik aksesuarda, asagidaki ftalatlar Uygun Degil D0§”_ ulama:
kullanilmaz: Plastik '
a) DEHP (Bis-(2-etileksil)-ftalat) g’;n;“‘asyonunat dair
b) BBP (Butilbenzilftalat) >r o emn
edilmelidir.

c) DBP (Dibutilftalat)

d) DMEP (Bis2-metoksietil) ftalat

e) DIBP (Diizobutilftalat)

f) DIHP (Di-C6-8-dallanmus alkiftalatlar)

g) DHNUP (Di-C7-11-dallannmus alkiftalatlar)

h) DHP (Di-n-hekzilftalat) Aksesuarlarin agiz
kismina  yerlestirilebilme ¢ocuk
giyiminde (6rnegin fermuar kopgasi) agagidaki ftalatlar
kullanilamaz:

i) DINP (Di-izononil ftalat)

j) DIDP (Di-izodesil ftalat)

riski  bulunan




Ek 2a - Kanserojen Aromatik Aminler

EK 2
BOYA KISITLAMALARI
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Aril amin CAS Numarast
4-aminodifenil 92-67-1
Benzidin 92-87-5
4-kloro-o-toluidin 95-69-2
2-naftilamin 91-59-8
0-amino-azotoluen 97-56-3
2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8
4-kloroanilin 106-47-8
2,4-diaminoanisol 615-05-4
4 4'-diaminodifenilmetan 101-77-9
3,3'-diklorobenzidin 91-94-1
3,3'-dimetoksibenzidin 119-90-4
3,3'-dimetilbenzidin 119-93-7
3,3'-dimetil-4,4' -diaminodifenilmetan 838-88-0
p-kresidin 120-71-8
4,4’-metilen-bis-(2-kloro-anilin) 101-14-4
4 ,4'-oksidianilin 101-80-4
4,4'-tiyodianilin 139-65-1
o-toluidin 95-53-4
2,4-diaminotoluen 95-80-7
2,4 5-trimetilanilin 137-17-7
4-aminoazobenzen 60-09-3
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o-anisidin 90-04-0
2,4-Ksilidin 95-68-1
2,6-Ksilidin 87-62-7

Ek 2b - Kanserojen aromatik aminlere béliinebilen boyalarin gosterge listesi

Dispers boyalar

Dispers Turuncu 60

Dispers Sar1 7

Dispers Turuncu 149

Dispers Sar1 23

Dispers Kirmizi 151

Dispers Sar1 56

Dispers Kirmizi 221

Dispers Sar1 218

Bazik boyalar

Bazik Kahverengi 4

Bazik Kirmiz1 114

Bazik Kirmizi 42

Bazik Sar1 82

Bazik Kirmiz1 76

Bazik Sar1 103

Bazik Kirmizi 111

Asit boyalar
ClI Asit Siyah 29 CI Asit Kirmizi 24 CI Asit Kirmizi 128
Cl Asit Siyah 94 CI Asit Kirmizi 26 CI Asit Kirmizi 115

Cl Asit Siyah 131

CI Asit Kirmizi 26:1

CI Asit Kirmizi 128

Cl Asit Siyah 132

CI Asit Kirmizi 26:2

CI Asit Kirmizi 135

Cl Asit Siyah 209

CI Asit Kirmizi 35

CI Asit Kirmizi 148

Cl Asit Siyah 232

CI Asit Kirmizi 48

CI Asit Kirmizi1 150

Cl Asit Kahverengi 415

CI Asit Kirmizi 73

CI Asit Kirmizi 158

CI Asit Turuncu 17

CI Asit Kirmiz1 85

CI Asit Kirmiz1 167

CI Asit Turuncu 24

CI Asit Kirmiz1 104

CI Asit Kirmizi1 170
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CI Asit Turuncu 45 CI Asit Kirmizi 114 CI Asit Kirmizi1 264
CI Asit Kirmiz1 4 CI Asit Kirmuzi 115 CI Asit Kirmiz1 265
CI Asit Kirmizi 5 CI Asit Kirmizi 116 CI Asit Kirmizi1 420

CI Asit Kirmizi 8

CI Asit Kirmiz1 119:1

CI Asit Menekse 12

Direkt boyalar

Direkt Siyah 4

Bazik Kahverengi 4

Direkt Kirmizi 13

Direkt Siyah 29

Direkt Kahverengi 6

Direkt Kirmizi 17

Direkt Siyah 38 Direkt Kahverengi 25 Direkt Kirmizi 21
Direkt Siyah 154 Direkt Kahverengi 27 Direkt Kirmiz1 24
Direkt Mavi 1 Direkt Kahverengi 31 Direkt Kirmizi 26
Direkt Mavi 2 Direkt Kahverengi 33 Direkt Kirmizi 22
Direkt Mavi 3 Direkt Kahverengi 51 Direkt Kirmizi 28
Direkt Mavi 6 Direkt Kahverengi 59 Direkt Kirmiz1 37
Direkt Mavi 8 Direkt Kahverengi 74 Direkt Kirmizi 39
Direkt Mavi 9 Direkt Kahverengi 79 Direkt Kirmiz1 44
Dispers boyalar
Direkt Mavi 10 Direkt Kahverengi 95 Direkt Kirmizi 46
Direkt Mavi 14 Direkt Kahverengi 101 Direkt Kirmizi 62
Direkt Mavi 15 Direkt Kahverengi 154 Direkt Kirmizi 67
Direkt Mavi 21 Direkt Kahverengi 222 Direkt Kirmiz1 72

Direkt Mavi 22

Direkt Kahverengi 223

Direkt Kirmizi1 126

Direkt Mavi 25

Direkt Yesil 1

Direkt Kirmizi 168

Direkt Mavi 35

Direkt Yesil 6

Direkt Kirmizi1 216

Direkt Mavi 76

Direkt Yesil 8

Direkt Kirmizi1 264
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Direkt Mavi 116

Direkt Yesil 8.1

Direkt Menekse 1

Direkt Mavi 151

Direkt Yesil 8 5

Direkt Menekse 4

Direkt Mavi 160

Direkt Turuncu 1

Direkt Menekse 12

Direkt Mavi 173

Direkt Turuncu 6

Direkt Menekse 13

Direkt Mavi 192

Direkt Turuncu 7

Direkt Menekse 14

Direkt Mavi 201

Direkt Turuncu 8

Direkt Menekse 21

Direkt Mavi 215

Direkt Turuncu 10

Direkt Menekse 22

Direkt Mavi 295 Direkt Turuncu 108 Direkt Sar1 1
Direkt Mavi 306 Direkt Kirmizi 1 Direkt Sar1 24
Direkt Kahverengi 1 Direkt Kirmizi 2 Direkt Sar1 48
Direkt Kahverengi 1:2 Direkt Kirmiz1 7

Direkt Kahverengi 2 Direkt Kirmizi 10

Ek 2c - CMR veya Potansiyel Olarak Hassaslastirici Boyalar

Kanserojen, mutajen veya iireme sistemine toksik olan boyalar

C.I. Asit Kirmizi 26 C. I. Direkt Siyah 38 C.1. Dispers Mavi 1
C.I. Bazik Kirmiz1 9 C. I. Direkt Mavi 6 C.1. Dispers Turuncu 11
C.I. Bazik Menekse 14 C. L. Direkt Kirmizi 28 C. L. Dispers Sar1 3

Potansiyel olarak hassaslastiran dispers boyalar

C.1. Dispers Mavi 1 C.1. Dispers Mavi 124 C.1. Dispers Kirmiz1 11
C.1. Dispers Mavi 3 C.1. Dispers Kahverengi 1 C.1. Dispers Kirmiz1 17
C.l. Dispers Mavi 7 C.1. Dispers Turuncu 1 C.1. Dispers Sart 1

C.l. Dispers Mavi 26 C.1. Dispers Turuncu 3 C.I. Dispers Sar1 3

C.l. Dispers Mavi 35 C.1. Dispers Turuncu 37 C.I. Dispers Sar1 9

C.l. Dispers Mavi 102 C.1. Dispers Turuncu 76 C.I. Dispers Sar1 39
C.1. Dispers Mavi 106 C.I. Dispers Kirmiz1 1 C.I. Dispers Sar1 49
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EK 3

YIKAMA, KURUTMA VE TERBIYE ENERJI VERIMLILiGi ALANINDAKIi MEVCUT EN iYi

TEKNIiK

Alan

Mevcut En Iyi Teknikler (MET)

1. Genel enerji yonetimi

a) Siizme sayag sistemleri;

b) Proses izleme ve akig kontrolii, dolum hacimleri,
sicakliklar ve zamanlama i¢in otomatik kontrol sistemleri;

€) Boru hatti, vanalar ve flanglarin yalitimu;

d) Frekans kontrollii elektrik motorlari ve pompalar;

e) Buhar kaybini azaltmak i¢in kapali tasarim
makineler;

f) Uretim proseslerinde su ve c¢ozelti yeniden
kullanma/geri doniigiim;

g) Ist geri kazanim (6rnegin durulama suyu, buhar
kondensati, proses ¢ikis havasi, yanma sonucu olusan
gazlar).

2. Yikama ve durulama siireci

a) Isletme suyu olarak sogurma suyunun kullanilmast;

b) Tasar yikama yerine tasar olmayan yikama
yontemleri (doldur-bosalt yikama veya akilli durulama
teknikleri) kullanilmast;

¢) Su akis kontrolleri ve ters akintilar1 olan ‘akill’’
calkalama teknolojilerinin kullanimy;

d) Esanjorlerin kurulumu.

3. Germe makinesi kullanarak kurutma ve kiirleme

a) Hava akisinin optimizasyonu,;

b) Kapamalarin yalitim;

¢) Verimli brulér sistemlerinin kurulumu;
d) Is1 geri kazanim sistemlerinin kurulumu.




